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Zakres opracowania:

l. Ogolna specyfikacja techniczna (ST)

I Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST)

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe

001 Prace przygotowawcze

002 Roboty ziemne

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci

003 Betonowanie

003.1 Zbrojenie

004 Konstrukcje stalowe
005 Roboty murowe

006 Konstrukcja drewniana
007 Pokrycie dachowe
008 Izolacje

009 Chodniki

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe

010 Roboty wykonczeniowe
011 Tynkowanie
012 Okfadziny z ptyt g-k

[l SST-1S-1 Instalacja wod-kan.

V. SST-1S-2 Instalacja c.o.

V. SST-1S-4 Instalacje wod.-kan.
VI. SST-1S-5 Instalacje elektryczne
VII. Parking



L. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach modernizacji
zespotu boisk rekreacyjnych polegajacej na rozbiérce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie
nowego zaplecza sanitarnego oraz miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina
Jonkowo

1.2. Spis szczego6towych specyfikaciji technicznych

* ogo6lna specyfikacja techniczna

» szczegOtowe specyfikacje techniczne
- prace przygotowawcze

- roboty ziemne

- betonowanie

- zbrojenie

- konstrukcje stalowe

- roboty murowe

- stropy

- konstrukcje drewniane wiezby

- pokrycie dachowe

- roboty wykonczeniowe (osadzenie okien i drzwi, wykonanie elewacji)
- tynkowanie

- okfadziny z ptyt g-k

- instalacje elektryczne

- instalacja wod. - kan.

- instalacja c.o.

1.3.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowsg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej..

1.4, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzujaca kolejnosc ich
waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie_moze wykorzystywac bteddédw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu _winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub

poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,



c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miegjscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodno$ci - nalezy przez to rozumieé¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta Ilub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrodb jest zgodny
ze zharmonizowana specyfikacjag techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -
sktada sie w szczegélnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieé¢ sktadajaca sie z dokumentacji
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajagcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.



Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdt,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacy ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikédw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowag i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.20. obmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czeSciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy".

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora - zamawiajacego, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow
przylegtych,

- 5 wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentac;ji projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.



1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalania robét.

1.5.26. wspdlnym stowniku zaméwieri - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzadzajagcym Realizacjis Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna SST -

szczegbtowa specyfikacja techniczna ZRU -

zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gdIne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokos$ci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym. po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktdrej zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementdéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzgdzajgcego
Realizacja Umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z Zarzadzajagcym Realizacja Umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg witascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego Realizacja Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacedo.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i skifadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogitby powstaé w okresie realizaciji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujacych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

24. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajagcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy
nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6inych elementow robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;



- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczego6linych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy.
Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajacy Realizacja Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru rob6t

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegbtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do
ksiazki obmiaru rob6t, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:
*  Rysunki robocze



» Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$é z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie
przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Zarzadzajacy Realizacja Umowy wyda polecenie
przeditozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Rysunki robocze beda przedkiadane zarzadzajagcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow
roboczych elementéw i urzadzen wspéizaleznych ze soba, nalezy koordynowac¢ w taki sposéb, aby
zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdinych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajagcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, Zarzadzajgcy realizacijg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetnia¢
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
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4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczeg6lnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przediozy szczeg6towg informacije o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptaciji zarzadzajacego realizacja umowy.
Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$s partii materiatbw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczego6towej specyfikaciji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddia,
wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

4.2 Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatéw.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatdw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdw przez zarzadzajacego realizacjq
umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatdbw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajacemu Realizacjag Umowy. Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez
Zarzadzajacego Realizacja Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy, bedzie wykonany
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na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone {j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarzadzajagcego Realizacja Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajagcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materialty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6inym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegbtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego Realizacjg Umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym
bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

- 13 zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzadzajacy
Realizacjg Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy Realizacjag Umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem
wykonawczym i Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi

SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej

0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegétowe Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robdt nie
wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrgj.
llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i

dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzagdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
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Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w punkcie 9
kazdej szczego6towej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pOzniejszymi
zmianami.

+ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

+ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

+ Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

+ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Zarzadzajgcego realizacjqg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczacej budowy czterech budynkéw mieszkalnych
(komunalnych) na terenie dziatki nr 478/8, potozonej w obrebie | miasta Dzierzgon w sktad kt6rej wchodzi
projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory rob6t budowlanych, przedmiary robot i
kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technologii i urzadzen - to
podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametréw technicznych i innych
wymogow jakie spetnione by¢ musza, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatéw, technologii i urzadzen o ile
zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentaciji.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze

Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robét przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach
modernizacji zespotu boisk rekreacyjnych polegajacej na rozbidrce istniejacego zaplecza sanitarnego i
budowie nowego zaplecza sanitarnego oraz miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo
gmina Jonkowo

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
* przygotowania terenu budowy

* prac rozbiérkowych (przebudowa ogrodzenia na okres prowadzenia robot).

» prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem budynku

* wywoz gruzu i materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogoéing
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora
nadzoru).

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
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Transport i sktadowanie materiatdbw z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
27.06.1997 r. (z po6zniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymég wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

* ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosic nie mniej niz 1,50 m,

* wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego
rodzaju wykopéw oraz zbadac¢, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzadzenia,

* w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa, nalezy usung¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzagdzen lub nadzér nad nimi, a
ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,

* w razie istnienia napowietrznych przewoddéw pradu elekirycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy spos6b umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,

» zalozyé w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wtadciwymi organami strazy
pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ réwniez w czasie
wykonywania robét),

* osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

+ zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

* wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skiadowania materiatdw, maszyn i urzadzen oraz
przygotowac miejsce do skiadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

+ zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

* usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie roboét.

5.3.2. Roboty rozbidrkowe

»  Obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST
lub wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)
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« Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej ZRU
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktérej zostawia okreslony przewidywany
odzysk materiatéw

* Roboty rozbiérkowe mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie w sposdb uzgodniony
zZRU

+  Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub
wskazane przez ZRU.

+ Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

W ramach wykonania rob6t rozbiérkowych w zakres obowiazkéw Wykonawcy wchodza rowniez:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie, ustawienie czasowych podpo6r, rozpér, rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét,

* wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementow
budynku oraz materiatdw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu
modernizowanego,

* utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowania

itp.,

» wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

» ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpér, rozpdr i rusztowan przenosnych
umozliwiajacych wykonanie robot,

* oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

» uprzatniecie placu budowy,

* wywiezienie gruzu i innych materiatdw z rozbidrki i ich sktadowanie i utylizacja. Uwagi!

- przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczna, wodociagows i
inne

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne

+  Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego budynku,
+  Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
»  Zestabilizowanie punktéw w sposéb trwaty

*  Wykonanie pomiaréw biezacych
* Inwentaryzacja powykonawcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
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Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7
6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementoéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.
7.2.  Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane Zzgodnie z dokumentacja  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, kitdry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek | mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnoSci
lub  niezgodnosci wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny by¢ dofgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z po6zniejszymi
zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

+ Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr

47, poz. 401)

* Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo
ogélne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

*  Dokumenty przetargowe

« Umowa, warunki kontraktu

+ Dokumentacja projektowa

002 Roboty ziemne
Kod CPV 45111200-8

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji zespotu boisk rekreacyjnych polegajacej
na rozbidrce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza sanitarnego oraz miejsc
parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1. 8. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w ramach realizacji
robét budowlanych i obejmuja:

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,

b) zasypanie i zageszczenie warstwami wykopow

c) wykonanie podsypek, podbuddéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zaleceniami
podanymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt ziemnych.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowanie podano w ST pkt. 4.
2.2. Informaje uzupetniajace

+  Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezienie na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan ZRU

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

* Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem ZRU.

+ Piasek i thuczen do wykonania podsypki i podbudéw

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych nastepujgcym sprzetem:

* koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,60 m?®

* spycharka o mocy 55 kM

* samochody samowytadowcze

* urzadzenia do zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w pkt. 6 ST.
4.2. Informavje uzupetniajgce

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
ZRU pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

+  Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

*  Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

» Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moga by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
52 Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymébg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robdt

+ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez ZRU (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie
ZRU, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

« Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

* W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac wykopy do gtebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20 - 60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania

+  Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na wrazliwg
strukture gruntu w kontakcie z woda (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu)

W miejscach wystepowania gruntéw nienosnych nalezy je usung¢ i zastapi¢ piaskiem zageszczonym
do Iy = 0,7 badz betonem klasy B 15

* Nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechniczne;

5.3.1.  Odwodnienie rob6t ziemnych

* Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem.

+ Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

+ Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastagpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

» Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikbw naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.2. Odwodnienie wykopow

» Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych.

* W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

«  Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.3.3. Zakres czynnosci objetych wykonywaniem robét ziemnych:

WYKOPY:

+ zdjecie warstwy humusu i jego hatdowanie

* roboty pomiarowe

* odspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na samochody
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+ zmiany stanowiska koparki w wykopie w miare postepu robét
* reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajacych
* przemieszczenie mas ziemnych

+ przewdz ziemi i wytadowanie w nasyp lub na odktad
* reczne wyrdwnanie skarp i dna wykopu

ZASYPKI WYKOPOW:
* odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
» rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20cm

PODSYPKI | PODLOZA
« rozscielenie i ubicie warstwami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robdt

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

- zapewnienie statecznosci wykopow

- odwodnienia wykopow

- wykonanie grubosci warstw podsypki i zasypki

- zageszczenie podsypki i zasypki

- witasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla spadkéw terenu +0,02%

- dla spadkéw rowdéw odwadniajacych +0,05%

- dlarzednych dna wykopu fundamentowego + 5 cm

- dla wymiaréw w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna
ponizej 1,5m £ 5 cm

- dla wymiaréw w planie wykopéw o szerokosci dna wiekszej 1,5m £ 15 cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STpkt. 8.

+  Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

«  Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem

*  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.2. Jednostki obmiarowe

wykopy - 1 my’ projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem nasypy -
1 m® projektowanych wymiaréw po ich zageszczeniu
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8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z  dokumentacja  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punkiu 5
i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci
wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny byc¢ dofgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

«  Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

«  Wykonanie podktadow i nasypéw - ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu. Cena
obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrébwnaniem powierzchni

« Zasypki - ptaci sie za m?® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu

«  Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przew0z na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwatce.

8.5. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw
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- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

9.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogdine”
- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki kontraktu

- Dokumentacja projektowa
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003 Betonowanie
Kod CPV 45262300-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji zespotu boisk rekreacyjnych polegajacej
na rozbidrce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza sanitarnego oraz miejsc
parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

» Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu,

- rozebranie deskowan, rusztowan

- o0sadzanie w betonie marek stalowych

+ W skiad robét konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza;:
- podktady betonowe (,chudy beton") - C 12/15 (B 15)
- tawy fundamentowe - C16/20 (B 20)

- stopy fundamentowe - C16/20 (B 20)

- belki podwalinowe - C16/20 (B 20)

- ptyty betonowe - C16/20 (B 20)

- stupy - C 25/30 (B 30)

- schody zelbetowe - C 25/30 (B 30)

- belki, rygle i podciagi - C 25/30 (B 30)

- wience zelbetowe - C 25/30 (B 30)

- ptyty zelbetowe - C 25/30 (B 30)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Normami oraz okresleniami podanymi w
ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t betonowych i zelbetowych. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego

Realizacjag Umowy (Inspektora nadzoru).
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. Beton

+ Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

+ Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwyktego klas C16/20 i C25/30 wg PN-
EN-206-1. Jako warstwy podkfadowe nalezy stosowac beton klasy C 12/15 (B 15). Wbudowany beton
nalezy zagesci¢ mechanicznie.

« Zakiada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwérni zgodnie z
normg i dostarczany na budowe. Nie przewiduje sie produkcji masy betonowej na budowie.

+ Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu.

+ Z kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobra¢ prébki do badan.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

* pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych

» szalunki do betonu

+ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtoéci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min

+ laty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci

* Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportowych

Ogélne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w pkt. 6. 4.2.
Inne wymagania dotyczace $rodkdw transportowych

+ Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samo-

chodowych (tzw. gruszek).

* llos¢ betonowozédw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

+ Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez ZRU.

» Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.  Warunki przystapienia do robdt

»  Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

*  Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie _mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspekiora nadzoru) potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wykonywanie robét

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251.

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

+ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

* Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

+ Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

+  Wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,
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+ Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$c¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

+ Belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

+ Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

» Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

5.3.3. Przerwy robocze

* Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupdw i wiencédw nalezy sytuowaé poza
podporami i weztami w odlegtosci ok. 1/5 rozpietosci elementéw konstrukcyjnych.

»  Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

+ Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

+ Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

1 poprzednio utozonego betonu.

5.3.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

« Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

+ Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

« Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

» Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

» Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robo6t za pomoca mat lub folii.

5.3.5. Pielegnacja betonu
+ Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed

szkodliwym dziataniem warunkdéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych, a w
okresie zimowym - mrozu.
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* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

*  Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

1 drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa.

* Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed
parowaniem wody.

5.3.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

+ Wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i réowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

» Pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

« Rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigeksze niz

2 mm.

+ Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych
i czystej wody.

*  Woyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.7. Deskowania

» Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

» Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.

+ Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukciji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

»  Otwory w konstrukciji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentac;ji projektowej lub ZRU.

5.3.8. Usuwanie deskowan

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton:

» dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w Scianach,

« dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -17,5 MPa
w stropach i 10 MPa w $cianach,

+ dla belek - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu

« dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymatos$ci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

+ Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6 probek
na partie betonu.

« Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

+ Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

+ W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg ZRU, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

» Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

+ Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Fundamenty (fawy-stopy)

* Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw < 50mm,

« Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz £10 mm
» Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm, zas dla fundamentéw stuzacych jako oparcie stupéw zelbetowych < 5
mm

6.3.2. Stupy

* Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm

« Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i cian w planie w stosunku
do stupow i Scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm

+ Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub ditugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

- 20 mm przy L <30 m,
- 120,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m
- 10,10 (L+500) przy L > 500 m.

» Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h
nie powinny by¢ wieksze niz = h/300
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» Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz +10 mm lub h/750

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci Eh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

- Eh; /300 przy klasie tolerancji N1,
- Eh/400 przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Belki i ptyty

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz
10 mm

» Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz £
L/300 lub 15 mm

» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigeksze niz £15 mm

* Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigeksze niz £10 mm

» Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz £15 mm

» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdéw sasiednich kondygnaciji nie powinno byé
wieksze niz £15 mm

* Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

- +20mmprzyH,<20m

- +0,5(H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,

- 0,2 (H,+200) przy H, > 100 m.

6.3.5. Przekroje

» Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz £
0,04 I, lub 10 mm

* Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 |, lub 10 mm

6.3.6. Powierzchnie i krawedzie

» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm

+ Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz 15 mm

+ Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm

» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 6 mm

» Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm

» Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

+  Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr szescienny) konstrukcji z betonu oraz 1 m® ciany i ptyty zelbetowe;.
+ Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.
» Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm®.,

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z  dokumentacja  projektowa, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punkiu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidér robdt powinien byc¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek | mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub  niezgodnosci  wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dofgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

» Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
+ Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

» Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.5. Informacje uzupetniajgce

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

» Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow
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- protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Kelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Kelbetowe i spreKone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-63/B06251 Roboty betonowe i Kelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe

z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6éw wiazania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do betonu. Specyfikacja  pobierania  prébek.

9.2. Inne dokumenty

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogdéine”
- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
* Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych

i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

+ Dokumenty przetargowe
« Umowa, warunki kontraktu
+ Dokumentacja projektowa

003.1 Zbrojenie
Kod CPV 45262310-7

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji zespotu
boisk rekreacyjnych polegajacej na rozbiérce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego
zaplecza sanitarnego oraz miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
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* Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

+ Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia

* montazem zbrojenia

» kontrolg jakosci rob6t i materiatow

Szczego6towe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sg w czesci konstrukcyjnej dokumentacii
projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robét zbrojarskich. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych
robét oraz za zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU.
Whprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora
nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4.
2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
projektu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowe;, tj.

- A0 (St0S) - strzemiona, zbrojenie rozdzielcze

- Al (34GS lub RB400W) - zbrojenie gtéwne

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

+  Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-81/H-84023.
» Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

+ Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.2.3. Wymagania przy odbiorze

» Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
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* Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majag by¢
podane:

- nazwa wytwércy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplne;

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o srednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretdéw o srednicy powyzej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.

2.3. Podktadki dystansowe

» Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych.
+ Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw.
* Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

* Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢é wymagania obowigzujace w budownictwie ogéinym. W szczegoélnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabrycznag
gwarancje i instrukcje obstugi.

+ Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.

+ Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

 Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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» Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagarn PN-88/H-
01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
52 Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robdt 5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

*  Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

» Czyszczenie pretow

- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

- czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

- stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

- stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

- prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

. Prostowanie pretéw - dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

» Ciecie pretow zbrojeniowych

- ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu

- ciecia przeprowadza sie przy uzyciu nozyc recznych (do srednicy 20 mm), nozyc mechanicznych
- dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym

» Odgiecia pretéw, haki

- haki, odgiecia i rozmieszczenie pretdéw nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji z jednoczesnym
postanowieniem normy PN-84/B-03264.

- faczenie pretow nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264, za$ giecie zgodnie
z rysunkami i normg PN-91/S-10042.

- w miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rdowna co najmniej 20d.

- wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretébw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.2. Montaz zbrojenia
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«  Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed wstawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac¢ na podbudowie z betonu.

+  Uktad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

+ Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ celu
wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.

« W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robdt

+ Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosciz
dokumentacjg projektowa.

+  Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru).

+  Odbierajacy winien stwierdzi¢ zgodnos$c¢ utozong zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

- gatunku stali

- ilosci stali

- ich $rednic

- dtugosci, rozstawu i zakotwien

- prawidtowego otulania i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

+  Usytuowanie pretéw:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w swietle: 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: + 10 mm

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: + 10 mm

- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm

* Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdbwnego nie powinno przekraczac
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

+ Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram.

+ Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng
dtugosc pretow poszczegoinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m).

* Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przekitadek montazowych ani drutu
wigzatkowego

* Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z  dokumentacja  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci
wykonania robdt z umowg. Do protokotu powinny by¢ dofgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

+  Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie,

- wygiecie,

- przycinanie,

- taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacjg

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

8.5. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

ITD.-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowe.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowe.

Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania.

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1.Bl 4/91 poz. 27

2.B1 8/92 poz. 38 Zmiany: 1.BIl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania

techniczne.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogéine”
- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989 r.

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
+ Dokumenty przetargowe.

«  Umowa, warunki kontraktu.

+ Dokumentacja projektowa.

004 Konstrukcje stalowe

Kod CPV 45223200-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji zespotu boisk rekreacyjnych
polegajacej na rozbidrce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza sanitarnego oraz
miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem i
montazem konstrukcji stalowej okué dzwigaréw drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukgji stalowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci
na terenie budowy oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST pkt. 4.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

2.2. Stal konstrukcyjna

+ Do konstrukciji stalowej przewidziana jest stal gat. St3S.

+ Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

+ Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych Ustaw.

+ Materiaty stosowane do wykonanie elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom w normie PN-B-03207:2002.

+ Ponadto ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny miec¢:

- atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru
- trwate ocechowanie

- wybite znaki cechowe

2.3. Materialy spawalnicze

+ Technologia spawania powinna by¢ opracowana przez wytwérce konstrukcji, dotyczy to rowniez
doboru materiatéw spawalniczych

+ Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-B-06200:2002
24. Materiaty ztgczne

Sruby, nakretki, podktadki zgodne z wymaganiami normy PN-B-06200:2002 wg pkt 3.5

2.5. Informacje uzupetniajgce

Do zabezpieczeh przeciwpozarowych konstrukcji stalowych stosowa¢ $rodku posiadajace certyfikaty
zgodnosci z aprobatg techniczng ITB (peczniejace farby ogniochronne).
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywana robot montazowych

Roboty zwigzane z montazem konstrukcji stalowej moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu do wykonania zamierzonych robot.

3.2.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikdéw, podnosnikéw i innych
urzadzeh. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robct spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywédw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

+ Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni
i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewroceniu, itp.

+ Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych
deformacji, naprezenh i uszkodzen.

+ Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

52 Warunki przystapienia do robot
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Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymébg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét
5.3.1.  Wykonanie obejmuje:

+ konstrukcje widowni

» konstrukcje stupowo- ryglowa do zawieszenia pokrycia scian
» konstrukcje zadaszen nad wejsciami gtownymi

5.3.2.  Wykonanie konstrukcji stalowej sktada sie z nastepujacych czynnosci:

» transport konstrukcji ze sktadowania do miejsca montazu,

+ scalanie elementéw przed ich wmontowaniem,

+ montaz elementéw z regulacjg, wykonaniem potaczen styké4w montazowych, ustawieniem elementéw
na podkfadach regulacyjnych z zamocowaniem na sruby kotwiczne,

» rozwiercenie lub przeczyszczenie otwordw przy potaczeniach skrecanych na $ruby,

+ ustawienie, zawieszenie, przenoszenie i rozebranie odpowiednich rusztowan, przygotowanie
powierzchni konstrukcji do malowania (zabezpieczeh przeciwpozarowych) Elementy konstrukcji stalowej
winny by¢ oczyszczone w wytworni w procesie srutowania do stopnia czystosci wymaganego w normie PN
ISO 8501-1/1996 (dawna PN-70/H-97050):

* malowanie konstrukcji. Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie i farbami
ogniochronnymi do przewidzianej projektem odpornosci ogniowej.

5.3.8. Wytyczne montazu

+ Konstrukcje stalowe nalezy montowa¢ przy udziale $rodkow, ktore zapewniajg osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, statecznosci ukiadu geometrycznego i wymiar6w oraz mozliwosé
uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie
transportu i montazu, miedzy innymi takze za pomoca stezen statych przewidzianych projektem
wykonawczym lub projektem montazowym.

» Podczas montazu w szczegélnosci powinny by¢ przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do pkt. 5.5. normy
PN-77/B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania".

»  Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukcji stalowej powinien wykona¢é montaz prébny w wytwaorni.

5.3.4. Wytyczne spawania

Dobér gatunkéw elekirod wg ,0goélnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakosci ztaczy
spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w budownictwie przemystowym" -wydanej przez
Spawalniczy Osrodek Budownictwa w Warszawie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

+ Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania montazu konstrukcji

+  Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementdéw konstrukcji stalowe;j:
- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw elementow w stanie gotowym do montazu,

43



- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

»  Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukcji stalowe;

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdw konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu w
istniejacej konstrukciji.

» Kontrola montazu elementéw konstrukcji stalowej

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementdéw konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie potaczen,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

+ Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania i zabezpieczen
przeciwpozarowych

- powierzchnia stalowa musi by¢ czysta i sucha, pozbawiona zattuszczen, kurzu i innych zanieczyszczen.
- zaleca sie przygotowanie powierzchni metoda strumieniowo - Scierng do stopnia Sa 2,5.

- dopuszcza sie przygotowanie powierzchni metodami mechanicznymi i recznymi do stopnia St 3.

- stopien przygotowania powierzchni nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem producenta $rodkow do
zabezpieczen przeciwpozarowych.

« Kontrola zabezpieczenh przeciwpozarowych

Sprawdzeniu podlega:

- wyglad zewnetrzny

- grubos¢ powitok (farby podktadowej, peczniejacej, nawierzchniowej) zgodnie z wytycznymi
producenta

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

» Tolerancje i odchytki wykonania warsztatowego i montazowego wg PN-B-06200:2002
+  Spawy wg PN-EN 25817

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: 1 tona konstrukcji stalowej
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowsg. Do protokotu powinny by¢ dolgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe
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8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym roéwniez opracowanie, projektu
wykonawczego konstrukcji dzwigaréw z drewna klejonego.

8.5. Informacje uzupetniajgce

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

+  Odbior robét powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdt wykonczeniowych.

+ Z zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji metalowych nalezy sporzadzi¢ protokét przy udziale
Wykonawcy i przedstawiciela ZRU, w ktérym okresla sie wykonujacego zabezpieczenie, rodzaj i ilosé
uzytych materiatdw, stopien zabezpieczenia, powierzchnie zabezpieczenia.

* Odbiér elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejacg konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza ZRU
(Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy.

* Odbiér konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementéw w istniejacg konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen, potwierdza ZRU (Inspektor
nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy.

* Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w
istniejaca konstrukcje oraz montaz tych elementéw podlega odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapow
robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

» Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow
protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-97/B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 10025 Niestopowe stale konstrukcyjne

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z ksztattownikow i blach profilowych na zimno.
Projektowanie i wykonanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-71/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
Keliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Og6ine
wytyczne.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancje ksztattu,
wymiaréw i masy.

PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rownoramienne z zaokraglona stopka i ramieniem,
walcowane na goraco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiarow.
PN-EN10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
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konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998

/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-1ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992: 1996 Czesci ztaczne. Ogblne wymagania dla srub, wkretéw, srub
dwustronnych i nakretek.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
stali. Ogélne wymagania i badania.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne
ztaczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe
ztaczy spawanych.

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom Il - ,Konstrukcje stalowe" -
opracowane przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
Dokumenty przetargowe Umowa, warunki kontraktu Dokumentacja projektowa

005 Roboty murowe

Kod CPV 45265200-6

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw
przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji zespotu boisk rekreacyjnych polegajacej na
rozbiérce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza sanitarnego oraz miejsc
parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow, tj.:

- $ciany zewnetrzne z bloczkéw Porotherm lub Poromur

- $ciany wewnetrzne z bloczkéw Porotherm lub Poromur

- wykonanie nadprozy z prefabrykowanych elementéw typu L

- rusztowania do w/w robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos$¢ z umowsg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST pkt. 4.

2.2. Do robdt murarskich stosowac¢ zaprawy cementowo - wapienne, ciepfochronne lub klejgce z cienka
spoing

2.3. Bloczki z betonu komdrkowego odmiany 500.
2.4. Nadproza prefabrykowane typu L z betonu komdrkowego odmiany 500.

2.5. Materiaty do rusztowan - wg TOMU | rozdz. 5 Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujac do wykonywania rob6t murarskich $cian zewnetrznych i wewnetrznych winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robét
murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

* Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

» Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
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52 Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymég wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Mury powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.

5.3.1. Ogblne zasady wykonania muréw

*  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otworéw

itp.

. P W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

*  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. Rdznica poziomoéw poszczegdlnych
czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej ré6znicy w
poziomach wznoszonych muréw niz 3 nalezy dokonac¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowaé
przerwy dylatacyjne.

»  Bloczki powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

»  Wnhneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

«  Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.

+ W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzié¢
stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw, facznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.3.2. Spoiny w murach

* Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypemtia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).

5.3.3. Zasady wykonania muréw z bloczkéw betonu komoérkowego

*  Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego moga by¢ wykonywane na zwykte lub cienkie spoiny

+  Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cieptochronnej.

» Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm
dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych.

*  Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je zwilzy¢ woda, aby beton komérkowy nie odciggat wody z
zaprawy.

*  Wilgotnos$c¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

5.3.4. Wykonanie rusztowan
Wg TOMU |, rozdziat 5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

+ zgodno$¢ realizacji z dokumentacijg projektowa

* jakos¢ bloczkow

+ jako$c¢ stosowanych zapraw

+ odchyiki do projektu w zakresie geometrii $cian

* wyglad powierzchni i krawedzi cian

+ wykonczenie na styku z posadzka i stropem

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

+ dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnaciji

- wysokos¢ i dtugosé¢ dla kazdego pomieszczenia £20mm

- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

- odlegtos¢ sasiednich Scian w swietle £15mm

- odchylenie od pionu sciany o wysokosci h h/300

- wygiecie z ptaszczyzny $ciany £10mm lub h/750

» dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ £10mm

» dopuszczalne odchylenie $cian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wieksze niz:
- 5mm na odcinku 1m

- 20mm na odcinku caftej sciany

» dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno by¢ wieksze niz:
- £20mmprzy L<30m

- +0,25(L+50) przy L > 30 m

» dopuszczalne odchylenie wymiarow otwordéw w swietle oscieznicy nie powinno by¢ wieksze niz
+15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m? powierzchni $cian
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.
9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci
wykonania robdt z umowg. Do protokotu powinny by¢ dolgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

8.5. Informacje uzupetniajgce

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi poleceniami
ZRU.

+  Odbiér robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t
wykonczeniowych.

+ Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajacych

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dla elementéw murowych - Czes$¢ 4 Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

9.2. Inne dokumenty

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogélne”
- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989 r.

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
+ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
po0z.881) i przepisy wykonawcze do niej.

+ Dokumenty przetargowe.

«  Umowa, warunki kontraktu.

+ Dokumentacja projektowa.
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006 Konstrukcja drewniana

Kod CPV 45261100-5
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji nosnej hali z drewna klejonego oraz konstrukcji wiezby drewnianej przewidzianych do
wykonania w ramach modernizacji zespotu boisk rekreacyjnych polegajacej na rozbiérce istniejgcego
zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza sanitarnego oraz miejsc parkingowych na terenie
dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji nosnej hali z drewna klejonego oraz konstrukcji wiezby sali
gimnastycznej jak i zasady prowadzenia robot.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

+ Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.1.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z konstrukciji nosnej hali z drewna klejonego
oraz konstrukcji wiezby.

+  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz za zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

+ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4.
2.2. Belki z drewna klejonego warstwowo

»  Drewno uzyte do konstrukgciji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03150.

« Konstrukcje i elementy z drewna klejonego powinny by¢ wykonywane z drewna konstrukcyjnego
Swierkowego klasy GL 39 o wtasciwosciach mechanicznych odpowiadajacych normom PN-EN 338 oraz
PN-81/B-03150.01

 Elementy drewniane muszg by¢é uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zgodnie 2z
wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98

+  Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne wg PN-EN 386

+ Potaczenia warstw na dtugosci elementow klejonych nalezy wykona¢ na zigcza klinowe

*  Wykonanie - zgodnie z PN-B-03150 oraz PN-EN 1194 przez wyspecjalizowang firme dysponujaca
odpowiednig technologig i doswiadczeniem w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji z drewna
klejonego, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej

* Do kazdej partii dostaw producent powinien dotaczy¢ odpowiedni certyfikat jakosciowy i protokét z
badan
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2.3. Drewno na wiezbe

+  Wiezbe dachowa wykona¢ z drewna klasy C27.
+  Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%,

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%

+ Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno nasycone $rodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do stopnia nierozprzestrzeniajacego
ognia

24. Sciggi stalowe

2.5. taczniki, okucia

+ Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
+ Lkaczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
*  Wszystkie Sruby o parametrach wytrzymatosciowych klasy minimum 5.8

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

+ Dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu

* Narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

+ Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

+ Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywaé sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajacy przed opadami
atmosferycznymi.

* Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

+ Elementy poziome powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji.

+ Elementy poziome mogg byé sktadowane na podktadach jeden po drugim, pod warunkiem
zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.

+ Odlegtosc¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

+ Elementy pretowe na taczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na legarach
utozonych na wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folia.

+ Elementy powinny byé¢ sktadowane na wysokosci minimum 20 cm od podifoza w pozycji wbudowania.
» Transport elementdéw z drewna powinien odbywac sie srodkami przystosowanymi do tego celu.
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* Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi.
+ Ustawienie elementow w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymabg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

+  Wykonanie obejmuje:

- wykonanie elementéw wiezby

- montaz i mocowanie elementéw wiezby

- utozenie ekranu z folii 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci
- deskowanie petne

- impregnacja srodkami grzybobdéjczymi i ogniochronnymi

«  Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna. Przy
wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych
w pkt 9, a w szczegdlnosci:

- dokumentacja techniczna czesc¢ rysunkowa i opis techniczny

- PN-EN-386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne

wymagania produkcyjne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo
ogoblne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli rob6t powinny byé sprawdzone:

+ zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna,

«  ksztalt i wymiary elementéw

* rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

+ prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

+ sposoéb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia
* biezgca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukcji

+  kontrola i odbidr spoin montazowych i potaczen srubowych

Wskazane jest przeprowadzenie odbioru miedzyoperacyjnego w wytworni elementéw z drewna klejonego
przed ekspedycjg gotowych elementow na plac budowy - kontrola jakosci zgodnie z
PN-EN 386 i PN-EN 385.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

» Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak
nie wiecej niz wynika to z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci

+ Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 389

* Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujacym przyjete
rozwigzane konstrukcyjne powinny byé wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem
odchytek wymiarowych gornych i dolnych w zaleznosci od przyjetej klasy doktadnosci wykonania.

« W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadnosci
wykonania: patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom | -
.Budownictwo ogdlne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989r

» Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

6.4. Informacje dodatkowe

Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajagcego ognia. Zabezpieczenie
wykonac¢ zgodnie z wytycznym producenta srodkéw ogniochronnych.

Z czynnos$ci tych nalezy sporzadzi¢ protokédt, w ktérym podaje sie: wykonawce robét, uzyty $rodek,
metode3 impregnacji, wielko$¢ powierzchni zabezpieczanej, ilos¢ zuzytego $rodka w przeliczeniu na 1m?
lub 1m~.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® konstrukcji drewniane;.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz
ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dafy wyniki pozytywne.

8.3. Odbicr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny by¢ dolgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

+ Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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+ Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym rédwniez opracowanie, projektu
wykonawczego drewnianej konstrukcji hali, projektu warsztatowych potaczen miedzy stupami, a ryglem,
projektu potaczen stupdw z fundamentami.

8.5. Informacje uzupetniajgce

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

» Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-03150:2000 PN-EN  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Drewno
388:1999 (2004) PN-EN  konstrukeyjne. Klasy wytrzymatosci.

1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych. taczniki do drewna.

PN-EN 912:2000 Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Postanowienia ogéine.

PN-EN 335-1 Ztagcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne Drewno klejone

PN-EN 385 warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 390 PN-EN 389pewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna
PN-EN 844-3:2002 okragtego i tarcicy.

Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi. Gwozdzie z drutu stalowego. System oznaczenia czesci

PN-82/D-94021 ztacznych.

PN-EN 844-1:2001

PN-EN 10230-1:2003 PN-
ISO 8991:1996
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9.2. Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo
ogoblne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami

+ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niegj

+ Dokumenty przetargowe

«  Umowa, warunki kontraktu

+ Dokumentacja projektowa

* Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng, $rodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.

07 Pokrycie dachowe

Kod CPV 45261000-4

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukciji
dachu i pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji zespotu boisk
rekreacyjnych polegajacej na rozbidrce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza
sanitarnego oraz miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
pokry¢ dachowych, a w szczeg6lnosci:

*  pokrycie dachowe z blachodachéwki.

«  obrobki blacharskie

+ odwodnienie dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

+ Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

« Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora
nadzoru).

+ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachdw nalezy zastosowac
nastepujace materiaty podstawowe:

* blacha stalowa, ocynkowana, malowana gr 0,6mm

- blacha trapezowa TR 90 1,5mm - konstrukcja dachu w czesci wysokiej

blacha trapezowa TR 45 1mm - konstrukcja dachu w czesci niskiej

- blacha trapezowa LTR 45 1mm - pokrycie dachu

- Blachy powlekane muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

folia parochronna z tworzyw sztucznych blacha stalowa

powlekana - obrobki blacharskie rury spustowe tytanowo-

cynkowe dn 180. rynny prostokatne tytanowo-cynkowe

200x180mm bariery $niegowe typowe taczniki wg

wskazan producenta materiatéw pokryciowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

+ dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu

* narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

+ jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymébg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne" oraz instrukcjami montazowymi producentow
materiatow pokryciowych, odwadniajacych i pozostatych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
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Wyszczegblnienie robét przy wykonaniu robot dachowych:

5.3.1. Wykonanie warstwy pokrycia z ptyt typu ,sandwich" z wypetnieniem piankg

poliuretanowg,

* montaz piyt

* montaz obrébek blacharskich

UWAGA: Obudowa dachu obiektu musi nie¢ zapewniong ciggto$¢ metaliczna, gdyz jest wykorzystywana
w celu odgromienia.

5.3.2. Wykonanie warstwy pokrycia z blachy stalowej ocynkowane;
+ montaz obrdbek blacharskich
* montaz blachy trapezowej na 2 fale (petne uciaglenie).

5.3.3. Utozenie izolacji z folii:

* oczyszczenie podioza

» utozenie izolacji z folii z przyklejeniem w miejscu zaktadow
* przybicie kontriat i tat

5.3.4. Zamontowanie rynien i rur spustowych

e przyciecie rynien i rur na wymiar i potaczenie odcinkow

» zamocowanie uchwytéw do rur i rynien

» zalozenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.)
* podtaczenie rur spustowych do kanalizacji

5.3.5. Bariery sniegowe
* przyciecie barier na wymiar i zamocowanie na uprzednio przygotowanej konstrukciji
+ wykonanie obrébek i uszczelnien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

+ Podczas kontroli rob6t powinny byé sprawdzone:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

- podtoza lub podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania pokrycia dachowego,

- doktadnosci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

» Do odbioru technicznego robét pokrywczych Wykonawca jest obowigzany przedstawic:

- dokumentacje techniczna,

- zapisy stwierdzajgce dokonanie odbiorow czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegoinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw.

+  Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku
budowy:

- czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych,

- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,
- czy zostaty spetnione warunki wykonywania robét - zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi -
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
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6.2.1. Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

» Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy
kominach, murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

« Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami w zakresie wymiarow, rozstawu i
wykonania rynien potaczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzié¢
rozmieszczenie uchwytéw i spos6b wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi
zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢
czy rynny nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze byé dokonane przez
nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

» Zaleca sie takze - przy dachach o duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do
rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywa¢ do rynny, a nie przelewa¢ sie poza zewnetrzna
krawedzig rynny).

» Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania
ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie maja pekniec,
dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy
wykonac¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

6.2.2. Ocena techniczna pokrycia

+ Jesli w czasie odbiorow czesciowych badania dla poszczegoinych rodzajéw pokry¢ i obrébek dadza
wynik dodatni, wéwczas wykonane pokrycie lub poszczeg6lne warstwy pokrycia mozna uzna¢ za zgodne
Z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru
kohAcowego.

+ W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wowczas odbierane roboty lub tylko
ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci robét pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi
Inspektor nadzoru robdét budowlanych dokonujacy odbioréw czesciowych powinien ustali¢, czy nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie
poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci rob6t z warunkami technicznymi.

+ Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robdt do dalszej realizacji lub do odbioru
koncowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny
by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |
- ,Budownictwo ogdine" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatdw pokryciowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest:
« 1 m?® pokrycia, obrobek blacharskich
* 1 mb rur spustowych i rynien

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Odbidr robdét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny by¢ dolgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci

«  Pokrycie z blachodachéwki Ptaci sie za

ustalong ilo$¢ m? potaci.

+  Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,mb" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

* Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,mb" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

9.2. Inne dokumenty

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo
ogdblne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pOzniejszymi
zmianami

+ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do nigj

*  Dokumenty przetargowe

« Umowa, warunki kontraktu

+ Dokumentacja projektowa

«  Swiadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa z PCV.
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Instrukcje montazowe producentéw materiatéw.
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008 Izolacje
Kod CPV 45260000-7

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji zespotu boisk rekreacyjnych

polegajacej na rozbidrce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza sanitarnego oraz
miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:

» izolacji przeciwwilgociowej powtokowe;j

* izolacji przeciwwilgociowej z papy

* izolacji przeciwwilgociowej z folii PE

» izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu duzej wytrzymatosci

* izolacja cieplna z wetny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

+ Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem robét izolacyjnych.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru)

+ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.
2.2. Emulsja asfaltowa Abizol

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa taw, podwalin i stép fundamentowych oraz grunt

2.3. Lepik asfaltowy

- spetniajacy wymogi norm PN-74/B-24620 - w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2x papa
asfaltowa na lepiku

2.4. Folia polietylenowa grubosci 0,2 mm

- w przypadku wykonywania poziome;j izolacji 2xfolia PE

62



2.5. Papa zgrzewalna

- wg swiadectwa ITB - w przypadku wykonywania poziomej izolacji z 1x papa zgrzewalna -
ZALECANE

2.6. Wetna mineralna

- wg BN-84/6755-08 - izolacja termiczna

2.7. Styropian ekstrudowany

- np. styrodur - wg swiadectwa ITB grubosci 2 i 8 cm - izolacja termiczna podtég na gruncie, izolacja
fundamentéw, izolacja akustyczna stropéw

2.8. Informacje uzupetniajgce

+  Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

» Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdkninie
poliestrowe;.

» Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

+ Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i S$wiadectwach ITB.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

* Rodzaje sprzetu uzywanego do robot izolacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy,

« Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymaég wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo og6lne" oraz instrukcjami montazowymi producentéw
materiatdw izolacyjnych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

Wyszczegblnienie robét przy wykonaniu roboét izolacyjnych: 5.3.1.
.Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

* oczyszczenie podtoza

*  zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym
+ utozenie 2 warstw emulsji asfaltowej

UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacja termiczng ze styropianu nalezy
tak dobra¢ materiat izolacji powtokowej, aby nie powodowat on destrukcji styropianu (np. wodne emulsje
asfaltowe, masy uszczelniajace np. Combiflex-C2 badz zaprawy uszczelniajgce np. Sopro DSF 423;
Aquafin 2K) - dotyczy m.in. izolacji $cian podwalinowych, stép i taw.

5.3.3. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej

» oczyszczenie podioza

e zagruntowanie podtoza

* rozwiniecie i przyciecie papy

»  zgrzanie papy palnikiem do podtoza

UWAGA: Szerokos¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.3.4. lIzolacja cieplna z wetny mineralnej

+ wykonanie rusztu stalowego
* montaz ptyt z wetny grubosci 10cm od spodu do konstrukcji

UWAGA:

+ Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

+  Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin.

»  Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow .

*  Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm

» W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papq ).

5.3.5. Izolacja cieplna z ptyt styrodurowych

* oczyszczenie podtoza
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* utozenie ptyt na sucho na stropach oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do podtoza w przypadku
izolacji pionowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

+ Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

*  Odbiér przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- rejestracje usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkdw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w
narozach, braku prawidtowego osadzania wpustéw, itp.),

- sprawdzenie poprawnosci spadkéw podfoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikéw
Sciekowych,

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

+  Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i dokfadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadéw, itp.).

* W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

»  Odbiér czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania roboét:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podioza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem izolacji.

*  Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.

+  Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane z normami lub swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

+  Odbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana

+ Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

- sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatdéw sg zgodne z projektem budowlanym,

- sprawdzenie, czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody,

- sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegoblnie, gdy zastosowano kilka
warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,
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- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie 0 z materiatami zawierajacymi w
swym sktadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom | -
,Budownictwo ogélne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentéw materiatow izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m? powierzchni robét

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z  dokumentacja  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punkiu 5
i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidér robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatow

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
+ dostarczenie materiatéw,

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

+ zagruntowanie podtoza

+ wykonanie izolacji wraz z ochrong,

» uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe

BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty.

PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

9.2. Inne dokumenty
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«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom | -,Budownictwo
ogoblne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
+ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

*  Dokumenty przetargowe.

« Umowa, warunki kontraktu.

»  Dokumentacja projektowa.

009 Chodniki
Kod CPV 45233200-1

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej, w ramach modernizacji
zespotu boisk rekreacyjnych polegajacej na rozbiérce istniejgcego zaplecza sanitarnego i budowie nowego
zaplecza sanitarnego oraz miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- chodnikdéw i opaski wokét budynku z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w
fazie produkgciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej pkt. 4.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Nalezy zastosowag:
- kostke betonowg grubosci 6 cm typu polbruk czerwonego - na chodnik

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczacé:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadtugosci £ 3 mm,

- naszerokosci £ 3 mm,

- nagrubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%

2.2.7. Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.4. Krawezniki
- chodnikowe - Ow -1 8/30 wg BN-80/6775-03/04
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- drogowe - betonowe jednowarstwowe, Sciete, 15x30 cm, zgodnie z BN-80/6775-03/01
2.5. Odwodnienie liniowe

- brak

2.6. Podbudowy i podsypka

- piasek odpowiadajgcy wymogom PN-B-11113
- kruszywo kamienne naturalne

- kruszywo famane 0-31,5; 0-63 mm

- pospéta

- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;
jednowarstwowo.

2.7. tawy pod krawezniki i odwodnienie

Beton B15 i B25 wg PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majq jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. Transport

betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

5.2. Podfoze

Podtoze (koryto) pod nawierzchnie z kostki brukowej i ptyt azurowych nalezy wyprofilowa¢ recznie lub
mechanicznie, oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen i zagesci¢ mechanicznie (Is = 0,97). Grunt odspojony
w czasie korytowanie nalezy wywies¢ lub uzy¢ do niwelacji terenu. Przygotowanie podtoza nalezy wykonaé
bezposrednio przed wykonaniem nawierzchni.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej i piyt
azurowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy, co zapewnia warstwa odcinajaca z piasku.

Kruszywo podbudowy nalezy uktada¢ w warstwach nie przekraczajacych 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa skitada sie z wiecej niz jedna warstwa to kazda warstwa powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
poszczegolnych warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712, stabilizowany
cementem w stosunku 4:1.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce piaskowo - cementowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypeic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.6. Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio wykonanym podiozu moze odbywac sie
bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowani. Ptyty nalezy uktada¢ tak aby catg
swoja powierzchnig przylegaty do podioza. Szerokosé spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz
10 mm.

Piasek uzyty do wypetnienia spoin przez zamulenie powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej niz
0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petna grubos¢ ptyt.

5.7. Odwodnienie liniowe, krawezniki
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Krawezniki i elementy odwodnienia liniowego ukfada¢ na fawie betonowej. Spoiny miedzy elementami
wypeti¢ zaprawag cementowa. Lawy pod krawezniki drogowe wykonac¢ z oporem.

5.8. Ogrodzenie

Zakres robot:

- wytyczenie

- roboty ziemne (wykopy, plantowanie, odw6z nadmiaru ziemi)
- betonowanie fundamentéw pod stupki

- osadzenie stupkow, czyszczenie i malowanie

- wykonanie cokotu betonowego

- montaz siatki

5.8.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigeksze od wymiaréw stupka, a
gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci (rozpieto$¢ miedzy stupkami - max. do 2,4 m)
Nalezy dazyé¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.8.2. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki i cokot

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowg B15 odpowiadajaca
wymaganiom PN-B/06256. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C -po 14 dniach.

5.8.3. Ustawienie stupkéw

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej
wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany goérny otwor rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe
oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem
sie ukosnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do
45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepédw i hakéw metalowych.
Stupki kofcowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.8.4. Cokét betonowy
Cokét betonowy wykonac z betonu B20 szer. 20 cm na fundamencie betonowym gtebokosci 1,0 m.
Deskowanie cokotu wykona¢ z elementéw gtadkich (deski strugane).

5.8.5. Malowanie stupkéw
Stupki wyczyscic do 2 stopnia czystosci, odttusci¢ i pomalowaé¢ podktadem antykorozyjnym oraz
dwukrotnie farbg nawierzchniowa do metalu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producenci kostek brukowych, ptyt
azurowych, kraweznikdw posiadajg atesty wyrobow.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobow na $ciskanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzeniu podlega: stopien zageszczenia, rzedne, spadki podtuzne i poprzeczne.
6.3.2. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci warstw, wymaganych spadkéw poprzecznych oraz stopnia
zageszczenia.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy za pomoca taty. Dopuszczalny przeswit pod fatg
4 m nie powinien by¢ wiekszy niz 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiardw

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci ZRU.

6.5. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia W

czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnosc¢ ustawienia stupkdw,

f) prawidlowos¢ osadzenia paneli ogrodzeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami ZRU,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

8.3. Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy:

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uKytku. Skftad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-80/6775 Prefabrytkaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw

i torowisk tramwajowych. KraweKniki i obrzeKa. Ptyty drogowe.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0go6lnego
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010 Roboty wykonczeniowe

Kod CPV 45400000-1

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji zespotu boisk rekreacyjnych
polegajacej na rozbidrce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza sanitarnego oraz
miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:
* robot malarskich

* licowania scian ptytkami

» wylewki z zaprawy cementowej

 podktaddéw posadzek

posadzek z ptytek gresowych

* podiég drewnianych

+ osadzenia okien PCV wraz z parapetami

* montaz s$lusarki aluminiowej wraz z obrébkami
+ 0sadzenie drzwi drewnianych

+ 0sadzenie drzwi aluminiowych

+ montaz balustrad stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

*  OgobIne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

+ Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé rob6t zwigzanych z wykonaniem robét wykonczeniowych.

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru)

+ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4
2.2. Materiaty do robdét wykoriczeniowych

2.2.1 Roboty malarskie

*  Dobér materiatéw, ich cechy okresla sie w projekcie wykonawczym.
+  W/w wyroby powinny posiadac Atesty Techniczne.
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*  Gips szpachlowy - gtadz gipsowa.

* Malowanie scian i sufitéw - farby emulsyjne lub akrylowe

+ Malowanie scian szatni, pomieszczen 1 pomocy do wysokosci 2 m farbg akrylowg zmywalng

+ Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi na warunki atmosferyczne

* Malowanie elementéw metalowych - farby olejne do metalu.

+ Malowanie parkietéw - lakiery poliuretanowe, antyposlizgowe o wysokim wspotczynniku odpornosci na
Scieranie.

2.2.2. Licowanie $cian plytkami

« zaprawy wyréwnujace

» emulsje gruntujace

+ powtoka uszczelniajgca - zaprawa uszczelniajgca np. Sopro 423
+ plyty Scienne ceramiczne

+ gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 badz FF450
+ zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro

2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

+  Wylewki moga by¢ wykonane z =zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem
portlandzkim klasy 32,5

» Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 Ilub piasek uszlachetniony,
odpowiadajacy normie PN-B/79-06711.

» Zaleca sie stosowac plastyfikatory.

* Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe (SST 003.1).

2.2.4. Posadzki

W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano nastepujace materiaty
posadzkarskie:

+ plytki gresowe

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢ V klasa Scieralnoéci

- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnatrz antyposlizgowe
klasy 10 11.

Ptytki gresowe muszg byé uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki. Dopuszczalne odchytki

wymiarowe:

- dugos¢ i szerokosé: £1,5 mm

- grubosé: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

» emulsje gruntujace

+ powtoka uszczelniajgca - zaprawa uszczelniajgca np. Sopro 423
+ gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1

+ zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro

» wykladzina PCV - trybuny
* zaprawa samopoziomujgca
+ wylewka cementowa z powtokg niepylng - np. Betondur

2.2.4. Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia
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+ $lusarka aluminiowa lub PCV

» przeszklenia aluminiowe w grupie 2.1 w kolorze oksydowanego aluminium

» szklenie zestawem dwuszybowym ze szkfa typu Float o wspétczynniku przenikania ciepta
1,1 W/m?K

» przeszklenia sali gimnastycznej - szkto bezpieczne (np. szyby oklejone folig)

+ wdrzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej szkto hartowane

* parapety wewnetrzne PCV

» balustrady stalowe, ocynkowane

» kraty aluminiowe do kottowni i wentylatorowi zabezpieczone siatkg 0 oczkach 2x2 mm

+ amele zabezpieczajace przed opadami w kolorze jasnopopielatym

2.2.5. Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa, aluminiowa i stalowa wewnetrzna
+ zestawienie Slusarki i stolarki drzwiowej (patrz rys. A-13; A-14)

* naelementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 7551:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2 Sprzet do wykonywania robdt

» Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy.
» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymég wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo og6lne" oraz instrukcjami montazowymi producentéw
materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie
» W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
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- zabezpieczanie podtdg i innych elementéw przed zabrudzeniem
- wykonanie niezbednych rusztowan

- przygotowanie poditoza

- wykonanie gtadzi gipsowe;j

- przygotowanie farb

- dwukrotne malowanie scian i sufitow

- przestawienie i usuniecie rusztowan

« Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na reemulgacije.
+  Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.3.2. Licowanie scian ptytkami

+  Wykonanie w/w robét obejmuje :

- przygotowanie , wyréwnanie i gruntowanie podfoza
- sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek

- obrobienie wnek, osciezy i innych przeszkéd

- spoinowanie, oczyszczenie licowanych $cian

- zalozenie listew

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji z zaprawy
wodoszczelnej

5.3.3. Woylewki z zaprawy cementowej zbrojone

+  Wylewki cementowe beda uktadane na warstwie izolacji cieplnej z ptyt styrodurowych (SST 008).

+  Grubos¢ wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niz 4 cm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie wylewek
z zaprawy cementowej nie moze by¢ mniejsza niz 12 MPa.

+  Wylewki zbroi¢ siatkami stalowymi.

« W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiednio pielegnowac
(utrzymac w stanie wilgotnym przez min 7 dni).

+  Wykonanie obejmuije:

- przygotowanie podioza

- przygotowanie zaprawy

- uktadanie zaprawy

- wyréwnanie i zatarcie powierzchni

- montaz siatek zbrojeniowych

- pielegnacje podktadow

- naciecie szczelin dylatacyjnych

- malowanie powtokami niepylacymi, wodoszczelnymi i odpornymi na temperature np. Betondur - dot.
posadzek technicznych

5.3.4. Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych:
. Wykonanie obejmuje:
- wyréwnanie i przygotowanie podtoza
- gruntowanie podtoza

- sortowanie ptytek

- przygotowanie masy klejacej
- utozenie ptytek

- utozenie cokolikow

- montaz listew

- spoinowanie

+ w pomieszczeniach mokrych ptytki uktadaé na warstwie uprzednio wykonanej izolacji z zaprawy
wodoszczelnej
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* nazewnatrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.
» ptytki podtogowe musza posiadac 5 klase scieralnosci.

5.3.5.0kna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, slusarka drzwiowa,
Slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna

. W zakres czynnosci dotyczacych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzg :

- obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem

- regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriéw

- obsadzenie parapetéw, podokiennikéw i listew opaskowych

- uzupetnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robot

* Drzwi nalezy osadzi¢ w o$ciezu $ciany i przymocowac¢ do budynku za pomoca kotew, ktére powinny
przenie$¢ wymagane obcigzenia.

* W przypadku stosowania innych sposobédw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do sciany lub
marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.

*  Drzwi wejsciowe do budynkéw powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych i ewakuacyjnych oraz
umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziome;.

*  Wymiary drzwi majacych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwia¢ swobodny wjazd i
wyjazd wézka inwalidzkiego.

* Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych oraz powinny byé wyposazone co najmniej w zamykacze z ttumieniem hydraulicznym

* Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny byé otwierane na zewnairz
pomieszczen

»  Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykaé

* Rozwierane skrzydta nie moga ocieraé sie w zadnym miejscu

+ Zamkniete skrzydfa drzwiowe powinny dobrze przylegaé do oscieznicy.

«  Skrzydfa drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

+  Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

+ Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku.

« W przypadku okien bezskrzydtowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie szyby bedg
mocowane klockami.

W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oscieznice okienne nalezy zakotwiczyé w miejscach,
gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk

+ Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajace z masy okien, naporu wiatru i przyktadanych sit
wynikajacych z warunkéw eksploatacyjnych okien.

« Skrzydta okien rozwieranych, uchylno rozwieranych, uchylnych i gérne wywietrzniki okienne powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia badz okucia pozwalajace na tatwe ich otwieranie z poziomu podiogi lub
pomostu oraz umozliwiaé ustawienie skrzydet otwieranych w wymaganym i pozgdanym, umozliwiajgcym
uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania,
czyszczenia okien i ich naprawy.

* Uszczelnienie zlgczy miedzy czesciami przegréd zewnetrznych, a elementami badz segmentami
powinny spetnia¢c wymagania ograniczajace przepuszczalnos¢ powietrza przez przegrody oraz mieé
wymagana izolacyjnosé cieplnag przegrody okreslong norma

+ Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub sciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajace;.

» Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow |Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokos$é zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
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powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 10 po 2 po 3

Balustrady stalowe:

» Zakres czynnos$ci zwigzanych z osadzeniem balustrad stalowych wchodzg:
- obsadzenie i zamontowanie elementéw

- betonowanie gniazd

- o0sadzenie pochwytow

» Balustrady powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajaca mozliwosci wypadniecia dziecka

» Zaleca sie, aby konstrukcja uniemozliwiata wspinanie sie dzieci po balustradzie.

» Porecze balustrad powinny przenosic site pozioma 500 N/m, jezeli w dokumentac;ji nie okreslono
inacze;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli rob6t powinny byé sprawdzone:

» zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijq techniczna,
» jakosci zastosowanych materiatdw,

» doktadnosci wykonania rob6t wykonczeniowych

6.2.1. Roboty malarskie

+ Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- powioki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii
- nie wczesniej niz po 14 dniach.

+ Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.

+ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta, braku przedwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

» Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podfozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

» Sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (ij. ciemng w przypadku powtok biatych i
biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig
Slady farby.

+ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona - przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie
wystagpig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.
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» Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosci powtoki do
tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez prébe odrywania ostrym
narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20 mm) powtoki od podtoza.

« Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie
woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni
powtoki nie wystapig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni
nie poddanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach
pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni niezmywane;.

»  Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a nastepnie doktadne
sptukanie jej wodag za pomoca miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg z mydtem, jesli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowg barwe. Na powilokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w
czesci zmywane;.

6.2.2. Licowanie Scian ptytkami

+ Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

+ Prawidtowos¢ wykonania izolacji ptaszczyzny $ciany w pomieszczeniach mokrych

+ Badanie materiatéw okfadzinowych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o
jakosci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobér kolorystycznych ptytek, brak
rys lub odpryskow itp.

+ Badanie gotowej oktadziny z ptytek ceramicznych powinno polegaé¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do podktadu,

- prawidtowos$ci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i
pionu murarskiego),

- prawidiowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci
przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach budzacych watpliwosci -
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowe;

+ W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezaco kontrolowaé¢ skiad i konsystencje
zaprawy cementowej,

+  Grubos¢ wykonywanych wylewek,

+ Prawidtowe utozenie siatek zbrojeniowych.

+  Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementéw budynku ($ciany, stupy

itp.).

+ Nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podkiady na pola nie wieksze niz 36 m?
przy dtugosci boku nieprzekraczajacej 6 m.

« Szczeliny dylatacyjne nalezy réwniez wykona¢ w miejscu oddzielajacych fragmenty powierzchni o
rézniacych sie wymiarach.

*  Sprawdzeniu podlega rownos¢ wylewek.

« Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub pochyta, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

» Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowg fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wskazywac ona przeswitéw wiekszych niz 5 mm.
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»  Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2
mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2.4. Posadzki

Odbiér robot podtogowych obejmuje :

« odbior materiatow

» odbidr warstw izolacyjnych

+ odbiér podktadu

» odbidér koncowy robét podtogowych

Posadzki z wyktadzin PCV

+ Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma.

* Dopuszczalna nierbwnos¢ badana przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym
kierunku <5 mm.

*  Wilgotno$¢ podktadu cementowego nie moze by¢ wieksza niz 3%, zas z ptyt OSB - 9%.

+  Woyktadzina powinna byc¢ przyklejona do podkfadu na catej powierzchni

* Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegéw wyktadziny.

Posadzki z ptytek gresowych

* Prawidtowos¢ wykonania podkfadu powinna byé sprawdzana przy odbiorze czesciowym przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

+ Badanie ptytek gresowych i klejéw przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i
zapiséw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzac¢ dobdr kolorystycznych ptytek, brak rys lub
odpryskéw itp.

+ Badanie gotowej posadzki z ptytek gresowych powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do podktadu,

- prawidiowos$ci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomnicy i
pionu murarskiego),

- prawidiowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci
przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach budzacych watpliwosci -
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

6.2.5.0kna, Slusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa,
Slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna
* Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ilosci
kotew,

- dokfadnosé uszczelniania o$cieznic elementu z o$ciezami otwordéw lub $cianami,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

» Powierzchnie zewnetrzne wyrobow nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajacych
koncéw.

» Profile okienne nie moga by¢ powyginane i powinny znajdowac sie w jednakowej ptaszczyznie.

+ Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do
wrebow i oscieznicy.

*  Przy zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.
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Balustrady stalowe

nalezy sprawdzic¢:

» prawidtowos¢ osadzenia w konstrukgiji

» odstepy miedzy elementami pionowymi (max 12 cm)
* wysokos¢ balustrady (110 cm)

* odstep miedzy dolng potkg balustrady a podtoga (max 12 cm)
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

6.3.2. Licowanie scian ptytkami

« odchylenie powierzchni ptytek od kierunku pionowego nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 metr i nie
wiecej jak 4mm na wysokos$ci pomieszczenia

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekraczaé 1 mm na 1 metr i nie wiecej jak
4mm na catej powierzchni pomiedzy przegrodami

6.3.3. Wylewki z zaprawy cementowe;

» Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochytg, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

+ Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowa fata, przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wskazywac ona przeswitéw wiekszych niz 5 mm.

»  Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekraczac 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3.4. Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych

+ Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2mm na 1 metr i 3mm na catej
dtugosci posadzki

» Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone fata kontrolng 2m w dwdch réznych kierunkach
nie moze przekracza¢ 2mm

»  Odchylenie powierzchni od poziomu badz zatozonych spadkéw mierzone tatg kontrolng 2m w dwéch
réznych kierunkach nie moze przekraczaé 5mm

Posadzka z parkietu

+ Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna. Dopuszczalna nierdwnosc¢ przy przytozeniu dwumetrowe;j
taty kontrolnej w dowolnym kierunku < 2 mm, oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty.

» Dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami < 0,4 mm.

« Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylega¢ do Scian i posadzki.

* Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowan materiatem sciernym.

6.3.5.0kna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa,
Slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna

» Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchytek
okien | drzwi
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Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica

» Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

* Robznice wymiardw po przekatnych okna nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Dopuszczalne btedy wykonania elementéw slusarki aluminiowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m? powierzchni robét, 1mb oraz szt. elementu

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci
wykonania robdt z umowg. Do protokotu powinny by¢ dolgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci

8.4.1 Roboty malarskie

Placi sig za ustalona ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.4.2. Licowanie scian ptytkami
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonych plytek ceramicznych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.3. Woylewki z zaprawy cementowej
Ptaci sie za ustalong ilosé m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.4. Posadzki
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Placi sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.5.0kna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, slusarka drzwiowa,
$lusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogdéine”
- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989 r.

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
+ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
po0z.881) i przepisy wykonawcze do niej.

+ Dokumenty przetargowe.

« Umowa, warunki kontraktu.

+  Dokumentacja projektowa.

011 Tynkowanie
Kod CPV 45410000-4

1. |. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych i zewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji zespotu boisk
rekreacyjnych polegajacej na rozbiérce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza
sanitarnego oraz miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
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+ Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

+ Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych i
zewnetrznych.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

+ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

+ Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

+ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

+ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki

« Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych oraz
cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

» Skfad objetosciowych sktadnikédw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robdt

+ Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

+  Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikdw na wode.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
52 Warunki przystapienia do robot

» Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

« Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

+ Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

* W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

+ W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo og6lne" oraz instrukcjami montazowymi producentéw
materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

*  Wpykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowan

- przygotowanie podioza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkéw

- reperacje tynkéw po bruzdach i hakach

- czyszczenie miejsca pracy

- likwidacja stanowiska roboczego

+ Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
* W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
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* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

+ Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg,

* Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1.

* Sposoby wykonania tynkéw zwykilych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

+  Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

+ Tynki zwykte kategorii Illl nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

+ Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

+ Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

« Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporciji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

+ Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

- Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

+ Badania w czasie rob6t

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
ZRU.

+ Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza, - grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

+ Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwudcienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

» Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

» Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

* Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

» Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

» Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

+ Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

» Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

« W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

8.3. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny by¢ dolgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe

8.4. Podstawa ptfatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
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- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek. Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100 PN-EN
1008:2004 PN-EN 459-

1:2003 PN-EN , , . .
13139-2003 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
PN—ISb-QOOO jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

9.2. Inne dokumenty

+  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
» Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

*  Dokumenty przetargowe

« Umowa, warunki kontraktu

+ Dokumentacja projektowa

012 Oktadziny z piyt g-k
Kod CPV 45400000-1

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo - kartonowych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji zespotu boisk
rekreacyjnych polegajacej na rozbiérce istniejgcego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza
sanitarnego oraz miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowych w obiekcie {j.:
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- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, stanowigce poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitéw w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej

- Oktadziny zastepujacej tynki na scianach i sufitach wykonywanych z materiatéw tradycyjnych

- Scianki dziatowe na ruszcie stalowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

* Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

« Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -
kartonowych.

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robo6t oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora
nadzoru).

+  Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego
Realizacjag Umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe

» Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo -
kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo-i
zwykia ognioodporna |wodoodpor oghiood-
na
porna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdéw i krawedzi

2. | Przyczepnosé kartonu do |karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia

grubosé 12,520,5;
3. |Wymiary i tolerancje [mm]|szeroko$¢ 1200 (+0;-5,0)
diug 08¢ [2000-3000](+0; -6)
prostopadtosé roznica w diugosci przekatnych <5
4. [Masa1m? 12,5 <12,5 11,0- |<12,5 11-13,0
plyty 13,0
0 grubosci
[ka]
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatosé struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
8. |Oznakowanie | Napis na [Nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; data produkcji
tylnej
stronie
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ptyty
kolor szary jasny|szary jasny | zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska|czerwona niebieska czerwona
napisu
PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace Ugiecie [mm]
Grubosc¢ N]
nominalna Odlegtosc¢ prostopad| réwnolegle prostopadle réwnolegle
ptyty podpor | e do do kierunku do kierunku do kierunku
gipsowej [mm] kierunku widkien widkien widkien
[mm] widkien kartonu kartonu kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0
. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe:
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T", ,T Plus", ,ISOCOL". Termin waznos$ci i warunki
stosowania podane sa przez producenta ,LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniach.

. Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji scian dziatowych, rusztow sufitéw
podwieszanych, oktadzin sciennych

. Prety mocujace, wieszaki, kotki rozporowe, blachowkrety itp.

. Wetna mineralna

. Tasma akustyczna

. Gips szpachlowy

. Tasma zbrojaca

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

+ Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkoéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

91



« Przystgpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymabg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

*  Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

» Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

*  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu

i odpadow.

+ Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

*  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne" oraz instrukcjami montazowymi producentow
materiatdw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

. Wykonanie obejmuje:

- trasowanie

- mocowanie ksztattownikdw metalowych - wykonanie rusztu

- utozenie ocieplenia (SST 008)

- utozenie folii paroizolacyjnej

- mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu

- szpachlowanie spoin z przyklejeniem tasmy

- szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace

+  Oktadziny z pdyt gipsowo - kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze, nie nizszej niz + 5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60 - 80%.

+ Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

*  Przy montazu ptyt gipsowo - kartonowych przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122.

+ W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBI

lub GKFI

+ Do obudowy elementow drewnianych oraz do wydzielenia pomieszczen od drewnianej wiezby
dachowej, a takze $cian dziatowych o wymaganej odpornosci ogniowej stosowacé ptyty gipsowo -
kartonowe ognioodporne GKF

* Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek.

*  Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze
ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzig ptyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm)

*  Przed przystgpieniem do montazu ptyt na plackach gipsowych, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt
suche podioze, szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,

* W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym
licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jgq zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni
Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych
z szeroko$ci zastosowanych ptyt.

« Marki winny mie¢ s$rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtornym
sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania

piyt.

+ Elementami wigzacymi ptyte (oktadzine) ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajacy jej sztywnosc, sa
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.
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«  Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowac¢
zaprawa gipsowa.

5.3.1. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

+  Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

* Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

+ Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze $ciang a rownoczesnie zapewniajaca jej sztywnose¢, sa
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

*  Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny byé zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystgpieniem do montazu ptyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko
odcigga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestos$ci.

* Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

- W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ptyt.

- Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w
rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt.

- Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm.

- Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtdérnym sprawdzeniu lica sciany mozna przystgpi¢ do
wiasciwego przyklejania ptyt.

- Plyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie
na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

- Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gescie;.

- Grubosé naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubos¢ przygotowanych marek.

- Plyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowac potozenie
ptyty, czyli dosungg¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty.

- Opukujac gumowym mtotkiem przez prosta tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100
mm i diugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z
wczesniej zamontowana ptyta.

- Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdine
regulowanie ich potozenia.

* Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

- Przy nierébwnym podtozu, powstatym z powodu niedokiadnego murowania $ciany lub przerdbek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyrdwnania powierzchni przy pomocy
pasoéw gipsowo-kartonowych.

- Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu
gipsowego.

- Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze.

- Pasy pionowe sa klejone w rozstawie co 600 mm.

- Pasy gipsowo-kartg@_v!g powinny po zamontowaniu wyznaczac rowng ptaszczyzne.

\ \ paski glp;owo ﬁanonowe

N\ p?yry gnpmwa imuanuwe

- Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do poditoza przystepuje sie do klejenia ptyt
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* Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie stalowym

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy s$cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
- z uzyciem sciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.3.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

* Ruszt stanowiagcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac¢ sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gérnej —
dalej nazywanej ,warstwa gtowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z
warstwy nosne;j.

+ Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe

« Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych.

»  Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

* Przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

*  Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

+ Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),

» Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

« Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja

0 jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

« W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu.

+ Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

» Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$é miedzy
elementami nosnymi [mm]
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

» Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegéline firmy
zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis 0goiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy facznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie  w formie dwuwarstwowej.
Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropéw. W rusztach
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dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych (60/60).W celu
usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do Scian.

Grubos¢ ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo- odlegto$¢ miedzy odlegtos¢ w odlegtos¢ w warstwie
kartonowej wieszakami warstwie gtowne; nosnej
[mm] [mm] [mm] [mm]
12,5 850 1250 500

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

»  Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacija techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podioza

- prawidtowos$¢ potozenia folii paroizolacyjnej

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach

« Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzié¢
przez ogledziny zewnetrzne oraz przykiadanie (w dwoch prostopadiych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o diugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni

» Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

+  Przeswity miedzy tatg, a powierzchnig ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m

*  Odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m

»  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami,

»  Odchylenie powierzchni i krawedzi scianki od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mmna 1 mb i
ogbétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

»  Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji.

+ Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub posiadac
rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozeh zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

« Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

+ Pomiar przeswitu pomiedzy fata, a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany

z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

+ Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnaciji.

» Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

» Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

» Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m

* Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

*  Powierzchnia $cianek dziatowych w m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z  dokumentacja  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbiér robdt powinien by¢é potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co
najmniej: ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci  lub  niezgodnosci  wykonania rob6ét z umowg. Do protokotu  powinny  byc
dofgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptfatnosci

Podstawag rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomi%dzy Wykonawca, a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m® powierzchni oktadziny g-k
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza, wykonanie rusztu

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

. dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z ksztattownikbw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
. dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

96



- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405 PN-93/B- Odpornos¢ ogniowa.

02862 PN-B-32250  Woda do celéw budowlanych.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

9.2. Inne dokumenty

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

* Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Krakéw
1996 r.

» Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi
zmianami

» Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do nigj

+  Dokumenty przetargowe

« Umowa, warunki kontraktu

+ Dokumentacja projektowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 1S -1 INSTALACJA WOD. - KAN. | P.POZ.
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy instalaciji
wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji p.poz. dla modernizacji zespotu boisk
rekreacyjnych polegajacej na rozbiérce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza
sanitarnego oraz miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do umowy o
roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robét jest budowa instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz

instalacji p.poz.

1.2.2 Zakres rzeczowy robot instalacji wod. - kan.:
1) Montaz przewoddw instalacji wody zimnej i cieptej z rur PP,
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2) lzolacja cieplna przewodoéw otulinami THERMAFLEX,

3) Montaz armatury:

odcinajacej - zawory kulowe, zawory zwrotne,

czerpalnej - baterie umywalkowe, natryskowe, umywalkowa dla 0séb niepetnosprawnych,

zawory czerpalne ze ztgczka do weza,

zaworu bezpieczenstwa SYR 2115 i manometrow,

4) Montaz szafki na zawory odcinajace,

5) Montaz zaworu antyskazeniowego,

6) Montaz wodomierza,

7) Montaz podgrzewacza pojemnosciowego SGW(S) 400 |,

8) Montaz naczynia przeponowego dla cwu REFLEX,

9) Montaz pompy cyrkulacyjnej UPE 25-60 Grundfoss,

10) Montaz przewodow kanalizacyjnych w wykopie i na $cianach z rur PVC, w tym: podej$¢ odptywowych,
pionéw i pozioméw kanalizacyjnych,

11) Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych: umywalek, umywalki dla oséb niepetnosprawnych, brodzikéw
natryskowych, misek ustepowych, miski ustepowej dla os6b niepetnosprawnych, pisuaréow, zaworéw
powietrzno - wodnych, rur wywiewnych, wpustow $ciekowych oraz czyszczakow,

12) Montaz przewodow instalacji p.poz. z rur stalowych ocynkowanych,

13) Montaz hydrantéw w szafce wnekowej,

14) Préba szczelnosci i ptukanie instalacji.

1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
- wykucie bruzd w $cianach i posadzkach,

- obudowa pion6éw kanalizacyjnych ptytami GKF,

- wykucie wnek w $cianach,

- przebicie i zabetonowanie otworéw w $cianach i stropach,

- wykucie bruzd dla ciggéw kanalizacyjnych,

- wywdz i utylizacja gruzu.

1.2.4 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikéw w zakresie obstugi i eksploataciji

wykonanych instalacji. Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy uja¢ w kosztach ogéinych
budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdét,
przekaze wykonawcy plac budowy.

1.3.2 Zamawiajacy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejscia pracownikéw do budynku i
wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren, a takze udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na
zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatéw.

1.3.3 Zamawiajgcy wspélnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody i energii elektrycznej. Warunki
uzytkowania mediéw inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.34 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych robét przed uszkodzeniem, —dbania o
porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym przeprowadzenie
w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
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ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
wyniku realizacji robét albo przez wykonujacych roboty.

1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczenie udostepnionych mu
pomieszczen przed zniszczeniem oraz za szkody powstate w budynku w zwigzku z wykonywaniem robét.

1.3.7 Przy wykonywaniu robo6t wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy [7],

c¢) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych [8],

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych [9].

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie $cisle do instrukcji producenta.

1.3.8 Wpykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie rob6t do czasu koncowego ich
odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspo6lnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)
1.4.1  Grupy robot

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4.2 Klasy robét

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 45450000-6
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4.3 Kategorie robét
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla
ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wtasciwosci uzytkowe,
odnoszace sie do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie
wyrobu;

Europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej;
europejska aprobata techniczna stanowi - podobnie jak normy zharmonizowane - dokumenty odniesienia w
procedurze oceny zgodnosci pozwalajacej na oznakowanie CE wyrobu budowlaneg

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo
aprobatg techniczng;

Dokumentacja projektowa - wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy wraz z
opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét oraz przedmiarem rob6t; Dokumenty przetargowe —
pod pojeciem ,,dokumenty przetargowe' nalezy rozumiec:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zatacznikami,
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b) wszelkie uzupetnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajacego na piSmie w toku
postepowania przetargowego,

c) wszelkie uzupelnienia dotyczace tematu i procedury przetargu, bedace odpowiedzig
zamawiajacego na zapytania wykonawcow zadane pisemnie;

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.);

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem robét;

Kosztorys zamienny — stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest
przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu robét jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z
uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych; Normy zharmonizowane -
normy krajowe wprowadzajace normy europejskie; Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do
wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich realizacji, ze szczegétowym opisem i podaniem podstaw
wyceny, oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot;

Obmiar robdt - opracowanie obejmujace zakres wyzej okreslony, sporzadzone po wykonaniu robot na
podstawie ksiegi obmiaru;

Obior koncowy - przekazanie zamawiajacemu przez wykonawce ustalonego w umowie przedmiotu, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, zwana dalej ,specyfikacjq" -
opracowanie zawierajace zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
rob6t budowlanych, obejmujgce w szczegblnosci wymagania witasciwosci wyrobow budowlanych,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych rob6t oraz
okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do
dokumentaciji projektowej;

Wspdlny Stownik Zamdwien - system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym. Pion
wodociagowy - przewéd pionowy, od ktérego odchodzi poziomy przewdd (rozgatezienie) do
poszczegdblnych pomieszczen.

Podejscie doptywowe (gatazka) - przewody, ktére odchodza od odgatezienia do poszczegbinych punktéw
poboru wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - system przewodow stuzacych do szybkiego usuwania Sciekow
poza budynek, sktadajacy sie z: podejs¢, piondw i poziomoéw kanalizacyjnych. Podejscie kanalizacyjne -
odcinki rur i ksztattki taczace przybory sanitarne z pionem lub poziomem kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) - pionowe przewody taczace podejscia kanalizacyjne na
wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

Poziomy kanalizacyjne - przewody odptywowe odprowadzajace $cieki z piondéw do sieci; wyr6znia sie
przewdd gtéwny oraz przewody drugorzedne.

Przybory sanitarne - umywalki, miski ustepowe, brodziki, itp. urzadzenia, z ktérych zbierane sa Scieki.
Urzadzenia pomocnicze - syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory napowietrzajace, a
takze wpusty podtogowe, piwniczne, i inne. Inne definicje - pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

Do pojec¢ i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
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podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane [1], jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowl. [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang (PN-EN)
albo europejskg aprobatag techniczng (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ", uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swojg wytaczng odpowiedzialno$¢ krajowg deklaracje zgodnosci z
Polskga Normg wyrobu albo aprobatg technicznqs) (krajowa);

wyjatek stanowia wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i wpisanych do
~Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
obowiazujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu ustawy [3].
Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
instalacji odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane [1], dokumentaciji
projektowej oraz szczego6towej specyfikaciji technicznej.

2.1.3 Przy zakupie wyrobdéw  budowlanych  wykonawca  zobowigzany jest zada¢ od
dostawcow/producentdéw wymaganych przepisami certyfikatéw, deklaracji, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.14 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw innych niz wskazane (dobrane przez projektanta jako
przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegétowej specyfikacji technicznej, ktére jednak nie
prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w wypadku instalacji sanitarnych
albo schematem ideowym/strukturainym w wypadku instalacji elektrycznych) lub pominiecia niektérych
wyrobow. Zastosowane wyroby réwnowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem funkcji
nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyrob jest réwnowazny sg
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje zgodnosci i
inne dotyczace danego wyrobu, ktore zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca inwestorowi i autorowi
projektu.

2.1.6. Pompy
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- cyrkulacyjne spetniajg wymagania norm przedmiotowych PN-EN dot. maszyn, kompatybilnosci
elektromagnetycznej i wyposazenia elekirycznego oraz bezpieczenstwa;
W projekcie przyjeto pompe typu UPE GRUNDFOS.

2.1.7. Zabezpieczenia instalacji cieptej wody

- zawory bezpieczenstwa, stuzace do zabezpieczania cisnieniowych systemow wypetnionych ciecza przed
przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia, zgodnie z wymaganiami norm PN dot. bezpieczenstwa, badanie
typu CLDT: UDT 82-C/99-imp (cisnienia 2.5 i 3 bar), 30-C/97/A/99-imp (ci$nienie 5 bar), 148-C/98-imp
(cisnienia 1.5, 2, 3.5, 4, 4.5 bar).

W projekcie dobrano membranowe zawory bezpieczenstwa SYR.

- haczynia wzbiorcze przeponowe, spetniajag wymagania norm PN-EN dot. bezpieczenstwa.

W projekcie dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe D33 firmy Reflex.

2.2 Materialy z rozbiérki i demontazu
2.2.1 Gruz wykonawca odwiezie na sktadowisko odpadow lub zutylizuje we wtasnym zakresie.

2.3 Przechowywanie i sktadanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
3.1 Wykonawstwo instalacji wodnej

3.1.1  Przewody

3.1.1.1 Przewody wodociagowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do
Sciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody nalezy prowadzié
w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

3.1.1.2 Poziome przewody (rozgatezienia) na parterze prowadzi¢ po wierzchu, podejscia doptywowe nalezy
prowadzi¢ w zakrywanych bruzdach (szeroko$¢ bruzdy dla trzech zaizolowanych rur - ok. 20 cm, gtebokos¢
ok. 10 cm), piony réwniez w bruzdach.

3.1.1.3 Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle utozone, przy czym najnizej przewod
zimnej wody, w kolejnosci: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepta.

3.1.1.4 Przewody w bruzdach nalezy izolowa¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm, po
uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci na zimno.

3.1.1.5 Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego i badaniu szczelnosci instalacji.

3.1.1.6 Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elekirycznych. Odlegtosc
miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (w miejscach
krzyzowania sie przewodow - 5 cm).

3.2.14 Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow z podktadkami
elastycznymi. Minimalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych dla rur o $rednicy
15-20 mm wynosi 1,50 m; dla rur o $rednicy 25 mm - 2,20 m. Dla przewodu pionowego nie mniej niz jedna
podpora na kondygnacije.

3.1.1.4 Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

3.1.2 Tuleje ochronne
3.1.2.1 Przejscia przez sciany i stropy powinny by¢é wykonane w tulejach ochronnych.
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3.1.2.2 Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) €O najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowag (Sciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

3.1.2.3 Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ Sciany od grubosci sciany o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie..

3.1.2.4 Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym,
nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

3.1.3 Montaz armatury

3.1.3.1 Zawory czerpalne ze zlaczka do weza nalezy zlokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych (w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na wysokosci ok. 0,50 m nad podfoga

3.2.3.1 W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

3.2.3.2 Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- bateria $cienna do umywalek - 1,00 £ 1,15 m nad podtoga,

- gtéwka natrysku nad posadzka brodzika natrysku liczac od sitka gtowki - 2,10 + 2,20 m.

3.2 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej
3.2.1 Przewody
3.2.1.1 Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw.

3.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg z zachowaniem minimalnego spadku 2,0%.

3.2.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ uktadane pionowo, przy scianie.

3.2.1.4 Wszystkie piony prowadzi¢ po wierzchu $cian.

3.2.1.5 Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu powyzej
wszystkich podejs¢ przyboréw sanitarnych do pionu.

3.2.1.6 Podejscia odptywowe z przyboréw prowadzi¢ nalezy nad posadzka z minimalnym spadkiem 2,0% w
kierunku pionu.

3.2.1.7 Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm z elastycznymi
podktadkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomych o $rednicy do 110
mm wynosi 1,0 m.

3.2.1.8 Potaczenia rur i ksztattek wykona¢ nalezy jako kielichowe z uszczelkg wargowa. Potaczenie takie
kompensuje wydtuzenie liniowe do 1Tmm na 1m.

3.2.2 Tuleje ochronne

3.2.2.1 W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane (strop) na przewody nalezy natozy¢ tuleje
ochronne z tworzywa sztucznego.

3.2.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej co najmniej o dwie grubosci
Scianki przewodu.

3.2.2.3 Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy zabezpieczyé masa plastyczng nie
dziatajaca korozyjnie na rure.

3.2.3 Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych

3.2.3.1 Umywalki i miski ustepowe nalezy montowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe
ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ dostepne ze wszystkich stron.

3.2.3.2 Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m nad poditogg i nalezycie przymocowaé do
Sciany, zeby byta stabilna..

3.2.3.3 Miedzy umywalkami nalezy zachowac¢ co najmniej odlegtos¢ 30-centymetrowa.

3.2.3.4 Szczeling pomiedzy sciang a umywalka nalezy wypetni¢ silikonem (po uprzednim zabezpieczeniu
Sciany i umywalki tasmag malarska).
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3.2.3.5 Zawdr napowietrzajacy nalezy montowac pionowo, jako zakonczenie piondw kanalizacyjnych.
3.23.6 Montaz wpustdow podtogowych wykona¢ nalezy szczegllnie starannie, zgodnie z
instrukcja producenta, dla uzyskania petnej szczelnosci.

3.3.1. Montaz pomp

Pompy bezdtawicowe nalezy instalowa¢ na prostych odcinkach przewodéw w osi rurociggu tak, aby o$
silnika byta w pofozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przytaczeniowa pompy nie powinna
znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym
potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac sie nad pompa.

Rurociagi przytaczeniowe pompy lub kolektory grup zestawu pompowego powinny byé mocowane do
wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. Podigczenia kr6écow ttocznych pomp
wirowych do rurociggéw powinny by wykonane przy uzyciu elastycznych tacznikéw amortyzujacych.

3.3.2. Montaz naczynia wzbioczego przeponowego

Przed podtaczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji nalezy ustawic¢ cisnienie wstepne,
ktére musi by¢ dostosowane do parametréw pracy instalacji. Kontrole pracy naczynia wzbiorczego nalezy
przeprowadzac raz w roku.

Do przeprowadzenia kontroli pracy cisnieniowych naczyn wzbiorczych powinna istnie¢ mozliwo$é odciecia
naczynia i opréznienia przestrzeni wodnej przez zawér upustowy. Cisnienie wstepne poduszki powietrznej
ustawione jest fabrycznie a wartos¢ tego cisnienia podana jest na tabliczce znamionowej naczynia.

3.4 Wytyczne do robot remontowych wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru czes¢ B: Roboty wykonczeniowe", wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres badan instalacji wodociaggowej

4.1.1 Badanie szczelnosci woda zimng

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewoddéw pionowych, po
skutecznym wyptukaniu instalacji woda.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie probne 9 bar. Jezeli w czasie 30 minut:

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%

- nie stwierdzi sie przeciekéw ani roszenia szczeg6lnie na potaczeniach nalezy

uznac instalacje za szczelna.

4.1.2 Badanie szczelnosci instalacji cieptej wody na goraco

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimna, nalezy poddac
badaniu szczelnosci woda o temperaturze 60st.C, przy cisnieniu roboczym 2 bary. Z w/w badan sporzadzi¢
protokoty badan.

4.1.3 Badania pomp przy odbiorze instalacji.

Badania pomp przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

2) szczelnos¢ pompy,

3) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

4) zgodnos¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

5) poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie prze porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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4.1.4. Badania armatury odcinajacej.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem technicznym,

2) szczelnos¢ potaczen armatury,

3) poprawnosc¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.1.5. Badania odbiorcze innych elementow w instalacji ogrzewczej.

Warunki odbioru innych elementéw instalacji takich jak separator powietrza powinny by¢ okreslone w oparciu
o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno-ruchowa opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.1.6. Badania sprawnosci dzialania urzadzen zabezpieczajacych.

Badania sprawno$ci dziatania urzadzen zabezpieczajacych powinny obejmowad:

1) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost cisnienia
wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacje manometru zwigzanego z
badanym zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia
dopuszczalnego cisnienia o 10%. badanie zachowania nastaw zawordéw bezpieczenstwa poprzez
spowodowanie wzrostu cisnienia w poszczegdélnych obiegach zabezpieczonych przez zawory i odczyt na
manometrze cisnienia przy ktérym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa powinny zachowaé
nastawe dokonang na zimno.

2) kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej poprzez
spowodowanie kontrolnego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzgcego do instalacji odbiorczej
powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz utrzymania stanu zabezpieczenia termicznego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robét

Przedmiar robét nalezy wykona¢ jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania
robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych
naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowa¢ nastepujace normatywy
kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegétowe. Przedmiar rob6t powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania rob6t przyjetymi w kosztorysowaniu.
Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl.,

podej.

Zakres i forme opracowania okresla rozporzadzenie [10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Obmiar robét nalezy wykonac jako opracowanie obejmujace zakres okreslony w pkt 7.1., sporzadzone po
wykonaniu rob6t. Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i wiasciwag specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t
dokonuje wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do
ksiazki obmiaréw. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny byé wykonane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Obmiar robdét bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowa z
wykonawca. llosci rob6t z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
wystepujace w Kkosztorysie ofertowym, beda stanowity podstawe do sporzadzenia przez wykonawce
kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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6.1 Odbiér koncowy

6.1.1 Instalacje powinny by¢ zgtoszone do odbioru kohcowego przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy, po spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oznacza osiagniecie
gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na pisSmie inwestora
(zamawiajacego). Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci, powiadamiajac o tym wykonawce na pismie. Odbioru korcowego
dokona komisja wyznaczona przez zmawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Czynnosci odbioru zostang zakonczone najpézniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty rozpoczecia czynnosci
odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru rob6t wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwaé czynnosci i ustali¢ nowy
termin odbioru konhcowego.

6.2 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ten polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w

okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nastepujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie rob6t budowlanych

b) protokdt odbioru koncowego

c) dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie trwania odbioru koncowego (o ile byty
zgtoszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koncowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszacymi, wykonawca jest
zobowigzany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

* oryginat dziennika budowy,

« oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
(budynku),

e w razie wymagalnosci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkéw wchodzacych w
sktad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy
opis, w 2 egz.,

« specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt z ewentualnymi zmianami lub uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji robét,

» protokoty badan odbiorczych instalacji ogrzewczej,

« dokumenty dopuszczajgce do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje,

* na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub sprzedawcy,

e Obmiar robét.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Ze wzgledu na wybo6r wynagrodzenia w umowie - wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-ilosciowe),
rozliczenie robét nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny zostanie opracowany
na bazie obmiaru wykonanych rob6t wpisywanych systematycznie do ksiazki obmiaréw oraz kosztorysu
ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktadéw rzeczowych oraz cen czynnikdéw
produkcji i wskaznikow.
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Zasady ptatnosci za wykonane roboty bedg szczeg6towo okreslone w umowie miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne, przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr
198, poz. 2041)

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie ogolnych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr

129, poz. 844)

[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.

401)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych. Czesc 1.

Wymagania ogo6lne.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-81/C-1070 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

Inne przepisy:.

1) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

2) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych". Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.

3) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" COBRI INSTAL 2003r. (zeszyt nr 7)

4) ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.
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5) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych" (zeszyt 8)

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Dla zakresu rob6t objetego dokumentacjg projektowa i specyfikacjg nie jest wymagane opracowanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - IS -2 INSTALACJA C.O.

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania dla modernizacji zespotu boisk rekreacyjnych polegajacej na rozbibérce
istniejgcego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza sanitarnego oraz miejsc parkingowych na
terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do umowy
o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robét jest instalacja centralnego ogrzewania.

1.2.2 Zakres rzeczowy robét instalacji c.o.:

1) Demontaz rurociggéw stalowych, armatury i grzejnikéw,

2) Montaz rurociagéw stalowych w kanale,

3) Montaz rurociggéw miedzianych na $cianach,

4) Montaz grzejnikow stalowych ptytowych typu CV firmy PURMO,

5) Montaz aparatow grzewczo - wentylacyjnych LEO z kompletem automatyki,

6) Montaz rozdzielaczy w wymiennikowni,

7) Montaz armatury:

regulacyjnej: glowic termostatycznych, mieszajacych, STAD,

odcinajacej: zawordw przelotowych, zestawow zaworowych powrotnych, spustowych,
8) Montaz zaworéw odpowietrzajacych,

9) Montaz wydtuzek U-ksztattowych i punktoéw statych,

10) Montaz szafki z rozdzielaczami,

11) Izolacja cieplna przewodéw otulinami THERMAFLEX,

12) Ptukanie, préba szczelnosci i préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji.

1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
- przebicia instalacyjne przez Sciany,

- wykucie bruzd w $cianach i posadzkach,

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw stalowych,

- wykonanie kanatu w czesci istniejacej i projektowane;,

- wywo0z i utylizacja gruzu.
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1.2.4 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikow w zakresie obstugi i eksploatacii
wykonanych instalacji. Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy ujg¢ w kosztach ogdéinych
budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 Nie naktada sie ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku.

1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i uzgodni z
inwestorem szczego6towy harmonogram robét i sposéb jego realizaciji.

1.3.3 Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz
pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatow.

1.3.4 Inwestor udostepni wykonawcy media: energie elekiryczng i wode. Warunki ich uzytkowania
inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych robét, —

dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.
1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest =za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Zwraca sie uwage na
drewniane stropy w starej czesci budynku, ktéra znajduje sie pod ochrong konserwatora zabytkéw.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji rob6t albo przez wykonujacych roboty.

1.3.7 Wpykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczenie pomieszczen oraz
znajdujacego sie w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

1.3.8 Kazdorazowo po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji centralnego ogrzewania w
danym pomieszczeniu, wykonawca zobowigzany jest do jego uporzadkowania (odkurzenie, mycie,
usuniecie zbednych materiatéw, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno by¢é gotowe do pracy i
przyjmowania petentéw w dniu nastepnym.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac ogoéinych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz przepiséw rozporzgdzenia [6] w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Podczas pracy z materiatami
szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do instrukcji producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone i utrzymanie rob6t do czasu koncowego ich odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)
1.4.1  Grupy robot

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4.2 Klasy robot

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 45450000-6
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4.3 Kategorie robét

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45453000-7 Roboty
remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikaciji
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Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacja ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych przewodéw
napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym
grzejniki, rozdzielacz czynnika grzejnego na poszczegdlne obiegi grzewcze itp.) oddzielony zaworami od
zrodta ciepta. Sktada sie z instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego centralnego ogrzewania
znajdujacego sie w obstugiwanym budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania - Instalacja stanowigca czes¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca
do rozprowadzenia czynnika grzejnego miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczen. Instalacja centralnego ogrzewania zaczyna sie
od rozdzielaczy zasilanych bezpos$rednio z wezta cieplnego.

Woda uzdatniona (czynnik grzejny) - Woda grzejna odpowiednio uzdatniona w procesach
technologicznych, ktéra krazy w obiegu kottowym, i kt6rg nalezy napetni¢ instalacje ogrzewcza.

Obieg kottowy czynnika grzejnego - Obieg czynnika grzejnego przez urzadzenia i rurociagi kottowni,
oddzielony od obiegu instalacyjnego projektowanym sprzegtem hydraulicznym w wezle cieplnym. Obieg
kottowy i obieg instalacyjny dziatajg niezaleznie.

Do pojec¢ i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH 2.1  Wymagania
ogolne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane [1], stosowac¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [3].

2.1.1  Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezel

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana (PN-EN)
albo europej skg aprobatg techniczng (EAT) badz kraj owg specyfikacj a techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ", uznang przez Komisje
Europejska za zgodnag z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2, dla ktérych producent wydat deklaracie zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylgczng odpowiedzialnos¢ krajowq deklaracje zgodnosci z
Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczng 3 (krajowa);

wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i wpisanych do
~Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych",

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent, zgodnie z ustawg [3], wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
obowigzujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu ustawy

[3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
instalacji ogrzewczej odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji.
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" System oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z
rozporzgdzeniem [4]

# Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobéw. Zgodnie z art. 7
ust. 3 pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
bedzie ogtoszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Sposéb deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposéb oznakowania ich znakiem
budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobow budowlanych  wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od
dostawcéw/producentdw wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych, atestéw,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze Kkart
gwarancyjnych.

2.14 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych niz wskazane (dobrane przez projektanta jako
przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji, ktére jednak nie prowadzi do zmiany
technologii uktadu grzewczego albo pominiecia niektérych wyrobéw. Zastosowane wyroby réwnowazne
powinny:

a) charakteryzowacé sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem funkciji
nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyréb jest réwnowazny sg
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje zgodnosci i
inne dotyczace danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca inwestorowi i autorowi
projektu.

2.2 Przechowywanie i sktadanie wyroboéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT 3.1 Wymagania

ogolne dotyczace wykonania roboét

3.1.1 Instalacja powinna byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze

rozporzagdzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich
normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspotczesnej i sztukg budowlang oraz umowg o roboty
budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ zastgpienia przyjetych w projekcie
wyrobdw budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobéw lub urzadzen o zblizonych
charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie moga powodowac
zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia wtasciwosci uzytkowych oraz trwatosci instalacji.
Zmiany i odstepstwa powinny byé zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3.1.3  Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru" robét instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej ,\WTWiO":
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3.2. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania 3.2.1

Przewody

Przewody poziome w piwnicach i kanatach nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-4 % w kierunku zrédta ciepta,
przy scianach pod stropem, w sposéb zapewniajacy mozliwosé wykonania izolacji cieplnej oraz wtasciwag
kompensacje wydtuzen cieplnych. Kompensacje wydtuzen cieplnych przewoddéw nalezy wykonac:

1) poprzez kompensatory uksztattowane z przewoddédw - odsadzki o dtugosci poziomego ramienia co
najmniej 0,50 m - na podtaczeniach pionéw do przewodéw poziomych,

Przewody powinny by¢ montowane w uchwytach, z zastosowaniem przekiadki elastycznej pomiedzy
przewodem a podpora. Rozmieszczenie podpdr zgodnie z ponizsza tabelg:

Srednica nominalna Odstep miedzy podporami
rury m
dn 15 1,25
dn 18 1,50
dn 22 2,00
dn 28 2,25

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejacych przejs¢ instalacyjnych przez stropy,
starajac sie zachowac statg odlegto$s¢ miedzy osiami obu przewoddéw wynoszacag 8 cm (£ 0,5 cm) oraz
odchylenie od pionu nie wieksze niz 1 cm na kondygnacije.

Przewdd zasilajacy pionu powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na
Sciane).

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw elekirycznych w odlegtosci nie
mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewodéw instalacji wody zimnej (min. 10 cm). Odlegtos¢ zewnetrznych
powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od Sciany, stropu, podiogi albo innej
przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewodéw o srednicy do 25 mm - 3 cm dla przewodow o srednicy od

32 do 50 mm - 5 cm.

Poziome przewody rozprowadzajace czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych prowadzone nad
podioga lub pod stropem oraz gatazki grzejnikowe moga by¢ ukiadane bez spadkéw (grzejniki z
odpowietrznikami).

Potaczenia rur miedzianych nalezy wykonac¢ przez lutowanie kapilarne (luty twarde).

3.2.2 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (sciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byc¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawac¢ o okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach gatazek, ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie
dziatajacym korozyjnie na rure. Tuleje ochronne przechodzace przez Sciany dylatacyjne budynku nalezy
wypeti¢ wetng mineralna.

3.2.3 Montaz grzejnikow
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Minimalne
odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza:

od Sciany za grzejnikiem 5 cm
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od podtogi 7cm

od spodu parapetu 7cm
od sufitu 30 cm
od strony grzejnika z ktérego boku nie jest

zmontowana armatura 15¢cm
od strony grzejnika z ktérego boku jest

zamontowana armatura 25¢cm

Grzejniki pod oknami nalezy umieszczaé we wnece okiennej symetrycznie.
Grzejniki nalezy faczy¢ z gatazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatazek i scian.

3.2.4 Montaz armatury

Armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Potaczenia rur z armaturg nalezy wykonac jako roztgczne - gwintowane.

Odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw nalezy montowa¢ na wysokosci co najmniej 0,50
m od poziomu gatazki zasilajace;j.

" dopuszcza sie mniejsza odlegiosé, jezeli wynika ona z zamocowania grzejnika na wieszakach i
wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

3.2.5 Wykonanie regulaciji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworow roéwnowaznych i zaworéw grzejnikowych termostatycznych
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji na zimno. Podczas
regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w gtowice.

Nastawy jw. nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji (rys.
rozwiniecia instalacji c.o.).

3.2.6 lzolacja cieplna

Przewody poziome w piwnicy i posadzkach nalezy izolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o
grubosci 13 mm, po uprzednim przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji na zimno.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche.
Rury nalezy izolowac w stanie zimnym.

Izolacje cieplng nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

3.2.7 Oznaczanie

Oznaczenie kierunku przeptywu czynnika grzejnego nalezy wykonaé na przewodach poziomych
zlokalizowanych na $cianach piwnicy.

Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi:

przewod zasilajacy - jasnoczerwony, przewod powrotny - niebieski.

3.5 Wytyczne do robot wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykonaé zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru czes¢ B: Roboty wykonczeniowe", wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres badan instalacji centralnego ogrzewania

4.1.1 Badanie szczelnosci na zimno

Badanie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ woda pod cisnieniem prébnym 6 bar. Wynik badania
zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut: —manometr nie wykaze spadku cisnienia,
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—nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia szczegdlnie na potaczeniach.

4.1.2 Badanie szczelnosci i dziatania na goraco

Badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu kottowni, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciggu co najmniej 72 godzin. Wynik badania zostanie
uznany za pomysiny, jezeli cata instalacja nie wykaze przeciek6w ani roszenia.

4.2. Badania odbiorcze.

4.2.1. Wszystkie badania bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
wyniki badan. Zakres obejmujacy badania:

4.2.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej.

Warunki wykonania badania szczelnosci

- badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;

- jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zamontowano czesé
przewoddéw instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych

- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg

- podczas badanie szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia probnego

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca badaniu
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ tg nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byé
calkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Przed napetnieniem woda
instalacji nie nalezy wkreca¢ automatycznych odpowietrznikdw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja ma by¢ odpowietrzana recznie.

Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace,
odtaczyé kociot od instalacji.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna.

Nalezy wykonac przy pomocy recznej pompy podtgczonej do instalacji. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania uzywaé nalezy
cechowanego manometru tarczowego o srednicy tarczy minimum 150 mm o zakresie 50% wiekszym od
cisnienia prébnego i dziatlce elementarnej 0,1 bar. Badanie nalezy wykona¢ po okresie 1 doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama. Wartos$¢ cisnienia probnego w najnizszym punkcie instalacji musi wynosi¢ co najmniej 2bar wiecej
niz cisnienie robocze w instalacji. Badanie uwaza sie za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji ¥zgodzinnej
nie wystapig przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaze spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie okresli¢ te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem.
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Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie moze by¢ wieksze niz 3 bar.
Sprezarka uzywana podczas badania szczelnosci powietrzem powinna by¢é wyposazona w zawér
bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie
wiecej niz 10%.. Pozostate warunki patrz wyze,j.

4.2.3. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta

- podiaczyé naczynie wzbiorcze

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym czy wtasciwy jest poziom wody w naczyniu

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym - sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym

- uruchomi¢ pompy obiegowe

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno tzn. sprawdzi¢ zgodnosci wartosci cisnienia i
réznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Za pozytywny wynik badan uwaza sie stan gdy wartosci cinienia dyspozycyjnego sq takie jak w projekcie
lub odbiegajg o co najwyzej 10%.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.2.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
ogrzewczej.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu
wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow.
Polegaja one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny izolacji i ich
szczelnosc.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewcze;.

Badanie przeprowadzi¢ po dwoch dobach dziatania instalacji na goraco. Skutecznos$¢ odpowietrzania
miejscowego sprawdzi¢ metoda ,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewcze;j.

Sprawdzi¢ czytelnos¢ oznakowania poszczegélnych przewoddéw zasilajacych i powrotnych zgodnie z
projektem.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej.
Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg. wymagania ochrony cieplinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$é okien i drzwi oraz spowodowaé
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokéle odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
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Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych tj. 70/55/20°C dla kottowni weglowej oraz 50/40/20°C dla pomp ciepta.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunagé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcenh.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna
uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji
ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci. Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i
szczelnosci na goraco instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig
gazowa, sporzadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia napetnienia
instalacji woda w funkcji cisnienia i sredniej temperatury wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badah.

4.2.9. Badania armatury odcinajacej.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1)  doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem technicznym,

2)  szczelno$c¢ potaczen armatury,

3) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.4 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zgtasza kierownik
budowy (robdt) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie inspektora
nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie udokumentowane wpisem do dziennika
budowy oraz stwierdzone w sporzadzonym protokole badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robo6t

Przedmiar rob6t nalezy wykonaé jako opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia
jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowac¢ w kolejnosci katalogi: 1)
KNNR 2) KNR. Przedmiar rob6t powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem [8] § 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Po zakonczeniu robét instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokona¢ obmiaru kazdego z
elementéw robdt. Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z
dokumentacjag projektowg i niniejszg specyfikacja, wedtug kolejnosci pozycji przedmiaru i w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru
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inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiar rob6t bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowa z wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m? szt., kpl., m*, urzadz., uk.

llosci robo6t z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe rob6t lub
jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikdw produkcji i narzuty z kosztorysu ofertowego, beda
stanowity podstawe do sporzadzenia przez wykonawce kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu
ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Odbioér koncowy

6.1.1 Instalacje powinny by¢ zgtoszone do odbioru koricowego przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy, po spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, fagcznie z wykonaniem izolacji cieplinej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na pismie inwestora
(zamawiajacego). Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go 0 osiagnieciu gotowosci, powiadamiajgc o tym wykonawce na pismie. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiajagcego, w obecnosci inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

Czynnosci odbioru zostang zakonczone najpdzniej w 7. dniu roboczym, liczac od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru robét wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
uzupetniajacych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwac czynnosci i ustali¢ nowy
termin odbioru koncowego.

6.2 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w

okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nastepujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie robét budowlanych

b) protokot odbioru koncowego

c) dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie trwania odbioru koricowego (o ile byty
zgtoszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru kohcowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszacymi, wykonawca jest

zobowigzany przygotowac¢ i przedstawi¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty: oryginat dziennika

budowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami, o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

(budynku),

w razie wymagalnosci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkéw wchodzacych w skiad

projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy

opis, w 2 egz.,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét z ewentualnymi zmianami lub uzupetnieniami

dokonanymi w trakcie realizacji robdt, protokoty badan odbiorczych instalacji ogrzewczej, dokumenty

dopuszczajgce do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych wyroby budowlane, z ktérych

wykonano instalacje, na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub
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sprzedawcy, instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno-ruchowg tych wyrobéw
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne, obmiar robot.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Uzgodniono z zamawiajacym, ze rozliczenie robo6t nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego, ktéry zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robét,
wpisywanych systematycznie do ksigzki obmiarow. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegng
Zmianie.

Zasady ptatnosci za wykonane roboty beda szczegdtowo okreslone w umowie miedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA Akty

prawne, przepisy i hormy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.,Nr 92, poz. 881) [4]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) [5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem

budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041) [6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia w sprawie

ogdlnych przepiséw dot. bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.z 1997r.Nr129, poz. 844) [7]
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonyw. rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) [8]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych.

PN-EN 1254-1:2002(U)  Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Inne przepisy:.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r. ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych" (zeszyt 6)

9. POSTANOWIENIA OGOLNE
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Dla zakresu rob6t objetego dokumentacija projektowg i specyfikacja nie jest wymagane opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-4
PRZYLACZE WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowy
przytacza wodociggowego, przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla modernizacji zespotu boisk
rekreacyjnych polegajacej na rozbiérce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza
sanitarnego oraz miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo zgodnie z
dokumentacjg projektowg zgodnie z dokumentacja projektowa.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do umowy o
roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robot jest wykonanie przytacza wodociagowego, przytacza kanalizacji sanitarnej i
deszczowe;.

1.2.2 Zakres rzeczowy robét przytacza wody:

1) Wykonanie wykopdw liniowych wraz z umocnieniem,

2) Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm i zasypki z piasku z gr. 30 cm,

3) Budowa przytacza wody z rur PE-HD 0 63 x 5,8 mm,

4) Montaz zasuwy na przytaczu DN 50 mm,

5) Montaz rury ochronnej stalowej na ptozach slizgowych zakonczonych manszetami,
6) Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego,

7) Woykonanie dezynfekcji i proby szczelnosci.

1.2.3 Zakres rzeczowy robét przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

1) Woykonanie i zasypanie wykopdw liniowych wraz z umocnieniem,

2) Woykonanie i zasypanie wykopéw dla studzienek wraz umocnieniem,

3) Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm i zasypki z piasku z gr. 30 cm,

4) Montaz rur PCV kielichowych, klasy S o dtugosci 6.0 m taczonych na uszczelki gumowe, 0 160 x 4,7
mm, 0 200 x 5,9 mm, 0 250 x 7,3 mm,

5) Préba wodna szczelnosci kanatéw,

6) Montaz rury ochronnej stalowej na ptozach slizgowych zakonczonych manszetami,

7) Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego,

8) Budowa studni z kregéw betonowych fi 1200 mm,
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9) Montaz podrynnikoéw - czyszczakow GEIGERA z wyjmowanym koszem,

1.24 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikow w zakresie obstugi i eksploatacii
wykonanych instalacji. Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy ujg¢ w kosztach ogdéinych
budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie krétszym niz
7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia robot,
przekaze wykonawcy plac budowy.
1.3.2 Zamawiajgcy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejscia pracownikéw do budynku i
wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren, a takze udostepni wykonawcy

3
pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i
materiatow.
1.3.3 Zamawiajacy wspdlnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody i energii elektrycznej. Warunki
uzytkowania mediéw inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.
1.3.4 Wykonawca jest zobowigzany do:
—zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych rob6t przed uszkodzeniem, —dbania o
porzadek,
—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych.
1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robét albo przez wykonujacych roboty.
1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczenie udostepnionych mu
pomieszczen przed zniszczeniem oraz za szkody powstate w budynku w zwigzku z wykonywaniem robét.
1.3.7 Przy wykonywaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy [7],

¢) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych [8],

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych [9].

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do instrukcji producenta.

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie rob6t do czasu koncowego ich odbioru
przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)

1.4.1  Grupa rob6t

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;
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1.4.2 Klasa robét

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

1.4.3 Kategorie robdét

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla
ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wiasciwosci
uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonej w
Polskiej Normie wyrobu; Europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene
techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydang zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna stanowi - podobnie jak normy
zharmonizowane - dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodnosci pozwalajacej na oznakowanie
CE wyrobu budowlaneg

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo
aprobatg techniczna;

Dokumentacja projektowa - wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy wraz z
opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét oraz przedmiarem robdét;

Dokumenty przetargowe — pod pojeciem ,,dokumenty przetargowe" nalezy rozumie¢:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zatagcznikami,

b) wszelkie uzupetnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajacego na pismie w toku
postepowania przetargowego,

c) wszelkie uzupetnienia dotyczace tematu i procedury przetargu, bedace odpowiedzig
zamawiajacego na zapytania wykonawcow zadane pisemnie;

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.);

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem robot;

Kosztorys zamienny — stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest
przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu robét jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z
uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych; Normy zharmonizowane -
normy krajowe wprowadzajagce normy europejskie; Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich realizacji, ze szczegétowym opisem i podaniem podstaw
wyceny, oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot;

Obmiar robdt - opracowanie obejmujace zakres wyzej okreslony, sporzadzone po wykonaniu robét na
podstawie ksiegi obmiaru;

Obior koncowy - przekazanie zamawiajgcemu przez wykonawce ustalonego w umowie przedmiotu, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, zwana dalej ,specyfikacjq" -
opracowanie zawierajace zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt budowlanych, obejmujagce w szczeg6lnosci wymagania witasciwosci wyrobow
budowlanych, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdinych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegbinych pozycjach
przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej; Wspdlny Stownik Zamowien - system klasyfikacji
produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym. Sieé
wodociagowa - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [7] i [8]), znajdujacych sie poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wody.
Przytacze wodociagowe - odgatezienie sieci wodociggowej dostarczajagce wode do budynku od miejsca
wigczenia do zestawu wodomierzowego.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociagowej - armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory. Kanalizacja
sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo -
bytowych.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia woéd
deszczowych..

Przykanalik - kanat przeznaczony do podigczenia instalacji kanalizacji sanitarnej z siecig kanalizacji
sanitarne;.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Inne definicje - pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane [1], jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowl. [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang (PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT) badz krajowg
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego " uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2 dla ktérych  producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylaczng odpowiedzialnosé krajowg deklaracje zgodnosci z
Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczng 3 (krajowa); wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w
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wyniku kontroli wtasciwych organéw i wpisanych do ,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych",

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu Iub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
obowigzujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu ustawy
[38]. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczna, zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
instalacji odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane [1], dokumentaciji
projektowej oraz szczego6towej specyfikaciji technicznej.

213 Przy zakupie wyrobdéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcéw/producentow wymaganych przepisami certyfikatow, deklaraciji, aprobat technicznych, atestéw,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze Kkart
gwarancyjnych.

2.14 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta jako
przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegobtowej specyfikacji technicznej, ktére jednak nie
prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w wypadku instalacji sanitarnych
albo schematem ideowym/strukturainym w wypadku instalacji elektrycznych) lub pominiecia niektérych
wyrobow. Zastosowane wyroby réwnowazne powinny:

a) charakteryzowa¢ sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem
funkciji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z ustawag o
wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyréb jest réwnowazny sg
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje zgodnosci i
inne dotyczace danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca inwestorowi i autorowi

projektu.

1)System oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z
rozporzgdzeniem [4]

2)Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobdw. Zgodnie z art. 7
ust. 3 pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
bedzie ogtoszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

3)Sposdb deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposéb oznakowania ich znakiem
budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem [5].

2.2 Przechowywanie i skladanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

2.2.1 Rury pe
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Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni

stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.

Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub

zadaszonych.

Rur z pe nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury powinny byé sktadowane na réwnym
podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m.
Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na rury powodujac ich deformacje. Ksztattki, ztaczki i
inne materiaty ( uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci.

2.2.2 Rury pvc.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni

stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub

zadaszonych.

Rur z pvc nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym
podfozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sposo6b skiadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Ksztattki,
ztaczki i inne materiaty ( uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé skiadowane w sposdéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.2.3 Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podtoze skfadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Roboty przygotowawcze

Projektowana os$ przytacza powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych.

3.2 Roboty ziemne

3.2.1 Wykopy

Wykopy pod przytacze nalezy wykonaé o Scianach pionowych, recznie z godnie z normami

BN-83/8836-02 [8], PN-68/B-06050 [2].

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione, petne balami drewnianymi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Zakres
robét odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkdédw gruntowo - wodnych w trakcie
wykonywania robét.

3.2.2 Podtoze

Podtoze naturalne - stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wigotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze wzmocnione - w przypadku zalegania innych
gruntéw, niz sypkie i suche nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione jako: podtoze piaskowe, podtoze zwirowo
- piaskowe lub ttuczniowo - piaskowe. Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 cm.
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Niedopuszczalne jest wyrGwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

[3].

3.2.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech
etapach: etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdéw na ztgczach; etap
Il - po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen; etap
Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka odeskowan i
rozpor $cian wykopu.

3.3 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét. Spadki i
gtebokosci posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Rury, ksztattki i
armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajag wymagania projektowe, czy
sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki i armatura przewodéw powinny by¢ sktadowane
zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystos¢. Rury, ksztattki i armatura
przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Ulozony odcinek
przewodu wodociggowego powinien byé zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Na rurociggu powinny
by¢ stosowane ztacza - zgrzewanie elektrooporowe za pomocag muf.

Na przewodzie przytgcza wodociggowego powinna by¢ zamontowana armatura - zasuwa odcinajaca o
minimalnym cisnieniu nominalnym 10 bar stuzgca do zamkniecia przeptywu wody. W miejscach
istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci
pod nadzorem wiasciciela sieci. W miejscach skrzyzowan zatozy¢ rury ochronne PE.

3.4 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735

[3].

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Wszystkie badania nalezy przeprowadzi¢c wg procedur przedstawionych w odpowiednich
WTWIO.

4.2 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zgtasza kierownik
budowy (robdt) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie inspektora
nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie udokumentowane wpisem do dziennika
budowy oraz stwierdzone w sporzadzonym protokole badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar robdét nalezy wykona¢ jako opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia
jednostkowych naktadéw rzeczowych. Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy
stosowaé nastepujgce normatywy kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy
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szczegbtowe. Przedmiar robét powinien by¢é wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przedmiarowania robét przyjetymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m?, m?, szt.,
kpl.,

t.

Zakres i forme opracowania okresla rozporzadzenie [10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robo6t

Obmiar robo6t nalezy wykonac¢ jako opracowanie obejmujace zakres okreslony w pkt 7.1., sporzadzone po
wykonaniu robét. Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i witasciwg specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca wspélnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do
ksiazki obmiaréw. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiar rob6t bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowa z wykonawca. llosci rob6t z faktycznego
wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe wystepujace w kosztorysie
ofertowym, bedg stanowity podstawe do sporzadzenia przez wykonawce kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH 6.1

Odbidr koncowy

6.1.1 Przekiadka i przytacze powinny byé zgtoszone do odbioru koncowego przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy, po spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na pismie inwestora
(zamawiajacego). Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o0 osiagnieciu gotowosci, powiadamiajgc o tym wykonawce na pismie. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiajagcego, w obecnosci inspektora nadzoru i
kierownika budowy. Czynnosci odbioru zostang zakonczone najpozniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru robét wg
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajacych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwac czynnosci i ustali¢ nowy
termin odbioru koncowego.

6.2 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w

okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nastepujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie rob6t budowlanych

b) protokét odbioru koncowego

c) dokumenty potwierdzajagce usuniecie wad zgtoszonych w  trakcie trwania  odbioru
koncowego (o ile byty zgtoszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe
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Do odbioru kohcowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszacymi, wykonawca jest
zobowiagzany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

» oryginat dziennika budowy,

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
(budynku),

* w razie wymagalnosci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkéw wchodzacych w
sktad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w razie potrzeby takze
uzupetniajacy opis, w 2 egz.,

» specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét z ewentualnymi zmianami lub uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji robét,

» protokoty badan odbiorczych,

» dokumenty dopuszczajace do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje,

* na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub sprzedawcy,

» obmiar robét.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Ze wzgledu na wybdr wynagrodzenia w umowie - wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-ilosciowe),
rozliczenie robét nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny zostanie opracowany
na bazie obmiaru wykonanych rob6t wpisywanych systematycznie do ksigzki obmiaréw oraz kosztorysu
ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktadéw rzeczowych oraz cen czynnikéw
produkcji i wskaznikow. Zasady ptatnosci za wykonane roboty beda szczegétowo okreslone w umowie
miedzy zamawiajacym a wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA Akty

prawne, przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pbzn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace

w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) [5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem

budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041) [6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia w sprawie

ogolnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr

129, poz. 844)

[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

127



[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.
U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

[1] PN-86-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat o opisy gruntow".

[2] PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze".

[38] PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
[4] PN-85/C-89203

[5] PN-85/C-89205 , . . . , . .
[6] PN-87/B-01100  kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. ,Kruszywa mineralne.

,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu". ,Rury

i okreslenia". Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
[71 BN-77/8931-12 , L , ,
[8] BN-83/8836-02 »Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu”. ,Przewody podziemne. Roboty

ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Inne przepisy:
1 ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.  Przed rozpoczeciem robét inwestor powinien zawiadomi¢ dostawce ciepta o planowanych pracach
modernizacyjnych instalacji ogrzewczej w budynku, stosownie do zawartej umowy na dostawe ciepta.

2. Dla zakresu robét objetego dokumentacjg projektowg i specyfikacja nie jest wymagane opracowanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.  Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.
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SST-1S-5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH KOD CPV 45310000-3

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Instalacje elektryczne zasilania ,0$wietlenia i gniazd wtykowych. modernizacji zespotu boisk
rekreacyjnych polegajacej na rozbibrce istniejacego zaplecza sanitarnego i budowie nowego zaplecza
sanitarnego oraz miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo1.2
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej w obiektach kubaturowych.
Specyfikacja nie obejmuje robét elektr. niskopradowych.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce jedynie w przypadku
prostych robét dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z:

> Ukfadaniem kabli i przewodéw elektr,

> Montazem opraw, osprzetu, urzagdzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszacymi dla obiektow kubaturowych

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z :

> Kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

> Wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza ( kucie bruzd i wnek,
wiercenie otwordw i przepustow w $cianach i stropach, roboty slusarsko-spawalnicze , montaz osprzetu
instalacyjnego itp.)

> Ulozenie wszystkich materiatdw w sposéb i w miej scu zgodnym z dokumentacja techniczna,

> Wykonaniem oznakowania (opisy i tabliczki opisowe) zgodnie z dokum. techn. wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

> Ulozenie drutu pilotujgcego w rurach i kanatach utatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych
przewodow ,

> Wykonanie oznakowania zgodnego z zasadami wszystkich kabli i przewoddw (adres krosowy, typ
kabla, rok zabudowy itd.)

> Przeprowadzenia préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektrycznej przed oddaniem instalacji do eksploataciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskie-

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych.

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét (Dz. U. Z 2004 r. Nr. 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr
75,p0z. 664).
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- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét , sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75,p0z. 664).

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych , zgodnie z ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z
2004 r. Nr 92, poz. 881) , karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

- Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikowych i ulegajacych zakryciu z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- Dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07/1994
r. - Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

1.7. Nazwy i kody.

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét
45311100-1 Roboty w zakresie przewodédw instalaciji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdéw przywotane w specyfikacji materiatowej dokumentaciji
stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw pod warunkiem:

- spetienia tych samych parametréw i wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania wytgcznie po uzyskaniu akceptacji projektanta ).

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogolne" Kod 45000000-7, pkt.2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen i odbiornikow energii elektr. w obiektach budowlanych
nalezy stasowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektr. posiadajace dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel :

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takie jak : zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
(CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacijg projektowa,
sporzadzonag przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
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Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych , jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektro-energet. W obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych),oraz zgodnie ze szczegétowg
specyfikacjg materiatow.

2.2.1. Kable i przewody.

Zaleca sie aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla danego
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

- materiat zyty przewodzacej - do 10 mm % _miedz, a powyzej miedz lub aluminium

- napiecia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1,0 kV i przekrojach od 16 mm? wzwyz

- napiecia znamionowe dla przewoddw instalacyjnych - 0,45/0,75 kV i przekrojach od 1 mm?® do 16
mm?

- dla przekroju do 10 mm? mozna stosowaé jedynie przewody miedziane , powyzej dopuszcza sie

stosowanie przewodéw aluminiowych
2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - nalezy stosowac przy:

- podziale budynku na strefy pozarowe

- przejscia przez scianki konstrukcji wsporczych

Drabinki instalacyjne wykonane z tasm perforowanych stalowych ocynkowanych mocowane systemowo
lub samonosnie stanowig osprzet roznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne
mocowanie i prowadzenie kabli i przewodoéw, ale takze innego wyposazenia.

Rury instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- odpornos¢ na temperature w zakresie -5 do 60° C

- powinny by¢ niepalne i nie rozprzestrzeniajace ptomienia

- wytrzymato$¢ elektr. w przypadku rur plastykowych - 2 kV

- nie powinny wydziela¢ gazéw szkodliwych dla cztowieka - stosowac rury bezhalogenowe

- nalezy dobiera¢ odpowiedni rodzaj rury i jej Srednice w zaleznosci od rodzaju utozenia tj. w tynku, w
posadzce, na tynku

- w przypadku mozliwych uszkodzen mechanicznych nalezy stosowac rury sztywne o wytrzymatosci
750 N ( zgniatanie) i 2 J ( udary).

2.2.3. Systemy mocujace przewody , kable i osprzet.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe. Uchwyty wykonane z
tworzyw sztucznych.

Uchwyty do rur instalacyjnych - dostosowane do rodzaju rury. W przypadku rur stalowych uchwyty
powinny by¢ metalowe ( obejma osadcza)

W przypadku rur plastykowych uchwyty plastykowe. Mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie
( otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne - stuzg do montazu gniazd i wytacznikow instalacyjnych. Wystepuja jako
taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.

Musza spetnia¢ warunek wytrzymatosci na przebicie min. 2 kV i by¢é wykonane z materiatéw
spethiajgcych wymagania bezpieczenstwa jak w przypadku rur ochronnych. Puszki elektroinstalacyjne
powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkéw" lub wkretow.

2.2.4. Sprzet instalacyjny.

> taczniki ogéinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji na i podtynkowych i natynkowo-
wtynkowych.

131



- taczniki p/t powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomoca wkretéw lub
Jpazurkéw"

- faczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
poditozu za pomoca wkretéw lub klejenia

- zaciski do taczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1 - 2,5 mm?

- Obudowy facznikdw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i nie podtrzymujacych ptomienia
- Napiecie znamionowe - 250 V; 50 Hz

- Prad znamionowy - 10 A

- Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym - [P 2X

- Stopien ochrony w wykonaniu szczelnym IP 44

2.2.5. Gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia. - Mocowanie w puszkach analogicznie jak faczniki

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢é wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do bezposredniego instalowania na podtozu za pomoca wkretéw lub klejenia

- Gniazda 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw w tym
PEiN

- Zaciski do podtaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju 1,5 - 6
mm ? w zaleznosci od pradu znamionowego gniazda.

- Obudowa gniazd analogicznie jak taczniki Podstawowe

dane techniczne:

- napiecie 250V lub 250/400V ; 50 Hz

- prad znamionowy: 10, 16 A dla gniazd 1- fazowych

- prad znamionowy: 16 - 63 A dla gniazd 3 - fazowych,

- Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym - [P 2X

- Stopien ochrony w wykonaniu szczelnym IP 44

2.2.6. Sprzet oswietleniowy.

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ktéry powinien zawierac:

- dobdr opraw i zrodet Swiatta

- plan rozmieszczenia opraw

- plan instalacji zasilajacej

- obliczenia rozktadu natezenia oswietlenia

- obliczenia spadkéw napiec i obcigzen

- zasady konserwaciji i eksploatacji

Wypusty sufitowe i scienne - minimalny przekroj przewodéw 1 mm 2, Napiecie izolacji od 750 V w
przypadku prowadzenia przewoddw w rurach stalowych, w pozostatych przypadkach mozna zastosowaé
przewody o izolacji na napiecie 500 V. Oprawy dobrano pod wzgledem dotkniecia czesci opraw
bedacych pod napieciem oraz przedostaniem sig ciat statych i wody do opraw w zaleznosci od miejsca
zabudowania oprawy. Najczesciej stosowane oprawy to ochrona IP 44 do 65.

2.2.7. Specyfikacja materiatowa.

Do dokumentacji dotaczono szczegétowq specyfikacje materiatowa w ktérej przedstawiono nastepujace
dane:

- kod katalogowy aparatu

- nazwe wlasng

- producenta

- umiejscowienie danego aparatu na rysunku

- 0znaczenie rysunkowe - indywidualne dla kazdego aparatu zastosowanego w instalacji. Oznaczenie
to pozwala na jednoznaczne okreslenie powyzszych parametréw dla kazdego aparatu wykluczajac
mozliwosé pomyiki.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych.

Wyroby do robo6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe pod warunkami:
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sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji materiatéw i dokumentaciji
sg wtasciwie oznakowane i zapakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu, a w przypadku fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw
na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw.

Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta i
wymaganiami odp. Norm.

Kable przechowywac na bebnach (ozn. B) lub w postaci krgzkéw ( ozn. K), konce przewoddw winny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Pozostaly sprzet i osprzet nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi.

Pomieszczenie magazynowe powinno byé suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem co ma istotny
wptyw na parametry elektryczne izolaciji.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST kod CPV 45000000-7.
Prace mozna wykonywac przy pomocy sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

41. Wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow.

Transport kabli na bebnach z magazynu przyobiektowego moze sie odbywac przy min. temperaturze -
15° C a w przypadku krazkéw -5° C ze wzgledu na mozliwo$é uszkodzenia izolacji. Pozostate materiaty
transportowaé w oryginalnych opakowaniach przy zachowaniu ostroznosci aby unikng¢ uszkodzen
mechanicznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1. Ogo6lne zasady przedstawiono w ST kod CPV 45000000-7 pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$é wykonywanych robét. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie
z dokumentacja, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru

5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowe;

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii i miejsc montazu osprzetu

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia $cian i stropow,
kucie wnek itp.

- osadzenie kotkow, dybli, srub kotwiacych, konsolek, haczykow itp.

- montaz na gotowym podtozu osprzetu

- tuki rur sztywnych wykonywac wytacznie przy uzyciu gotowych kolanek - sptaszczenie rury nie moze
by¢ wieksze niz 15 % wewn. Srednicy puszki powinny byé zlicowane z powierzchnig docelowego tynku
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- przed zabudowa puszki nalezy wycia¢ odpowiednig ilo$¢ otworéw dostosowanych $rednicg do
wprowadzanych rur

- koniec rury powinien wchodzié¢ do puszki na gt. 5 mm

- wcigganie przewoddw do rur powinno sie odbywaé przy pomocy pilota ( drut o $r. 1 - 1,2 mm).
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie koga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia
- oznakowanie zgodnie z wytycznymi dokumentaciji lub normg PN-EN 60446:2004

- roboty ogélnobudowlane - zaprawianie bruzd, naprawa scian, montaz przykry¢ kanatéw
instalacyjnych

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60363-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az 1 :
2000

5.3. Montaz opraw os$w. i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektryczne;j.

Elementy jak w tyt. montowaé¢ w koncowej fazie rob6t aby unikng¢ zniszczen i zabrudzen.

Oprawy i inny sprzet montowaé do stropdw wkretami z zabezp. antykorozyjnym na kotkach rozporowych
plastykowych. Przed zamocowaniem opraw sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen. Zrodta
Swiatta i zaptonniki montowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Zapewni¢ rownomiernos¢ obcigzenia faz linii zasilajacych zgodnie z projektem. Mocowanie puszek i
gniazd wtykowych w puszkach powinno wytrzymywac wycigganie wtyczki i przez to gniazda.

Osprzet montowaé w miejscach nie kolidujacych z wyposazeniem pomieszczen. Wysokos$¢ zabudowania
wytgcznikéw klawiszowych w jednym pomieszczeniu powinna by¢ taka sama.

Styk ochronny w gniazdach wtykowych powinien by¢ usytuowany na goérze gniazda, a

przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a neutralny do prawego.

Przewody ochronne powinny mie¢ barwe z6tto-zielona.

Typy opraw i trasy instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat, nalezy wykonaé
instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z gtéwnej szyny wyréwnawczej, potagczen
miejscowych i nieuziemionych. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy zawsze
w kolorze zéito-zielonym. Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody
ochronne z czes$ciami przewodzacymi innych instalaciji.

Giéwna szyne wyréwnawcza zabudowac¢ w najnizszej czesci budynku z kt6rg potaczy¢ rury instalaciji
wody, CO; kanalizaciji; itp.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;j.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST kod CPV 45000000-7 pkt.6

6.1. Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700;1998/Az1:2000.

6.2. Zakres ogledzin czesciowych i koncowych polega na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawcze;j

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu, stanu i kompletnosci dokumentacji
dotyczacej zastosowanych materiatéw

- sprawdzenie ciggtosci wszystkich przewoddw wystepujacych w wykonanej instalacji

- poprawnosci wykonania i zabezp. potgczen srubowych instalacji elektr. potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektr.

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych
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- pomiarach rezystancji izolacji ( konieczne przed podaniem napiecia) Rezystancja

izolacji obwoddéw nie powinna by¢ < 50 MQ

Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ < 20 MQ. Pomiar
nalezy wykonac¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy
sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych préb i badan zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty te zostaty wbudowane i zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe wtasnym kosztem i staraniem.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgaca zasadniczego wptywu
na jakos¢ i bezpieczenstwo i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST kod CPV 45000000-7 pkt 7.

7.1. Szczego6towe zasady przedmiar i obmiaru robét.

Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajace jedn. zawartym w
dokumentaciji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow : szt.; kpl. ;m

- dlakabli i przewoddéw : m

- dla sprzetu tacznikowego : szt. ; kpl

- dla opraw oswietleniowych : szt.; kpl

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektr.: szt. ; kpl

- w szczegolnych przypadkach mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. Odbidr robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7, pkt 8 8.1. Warunki
odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych.

8.1.1. Odbidér miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzony jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu przewodow, tacznikéw, gniazd, opraw osw. itd.

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub
odwrotnie.

8.1.2. Odbidr czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe czesciowe robdt zanikowych oraz elementéw urzadzen
ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé montazu oraz zgodnosc¢ z obowigzujacymi przepisami i

projektem - wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynko-wych.

8.1.3. Odbidr koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzagdzen zasilajacych. Zakres
badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV - pomiar rezystancji izolacji instalacji wszystkich obwodéw

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich odbiornikdw -szybkie wytaczenie

- badanie wylgcznikow réznicowo-pradowych - wielko$¢ pradu réznicowego i czas zadziatania
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- dla napie¢ > 1 kV pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie oznaczen kabli, ciagtosci zyt, zgodno$ci
faz, proba napieciowa kabli. Badanie probiercze wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia okresla norma PN-IEC 60364-661:2000 i PN-E-
04700:1998/Az 1:2000.

Oraz : pomiary natezenia oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego z okresleniem sredniej wartosci dla
wszystkich pomieszczen zgodnie z PN-EN 12464-1 Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru
koncowego.

9. Podstawa rozliczenia robét.
Ogolne ustalenia dot. podstawy rozliczenia robét podano w ST kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektr. lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie na stanowiska materiatow, narzedzi i sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajacych prowadzenie robét
na wysokosci do 4 m

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie prowadzenia robét

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robét wg uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowié
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonania prac na wysokosci > 4 m, nalezy ustali¢ w formie odrebnej jezeli nie
uwzglednia tego wycena kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. NORMY.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , i przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
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ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaSenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-513:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata

przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzelcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy

oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia

wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie

i inne. Aktualizacja Ap 1: 2002

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie

budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przeciazeniowych

instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspétdziataniu

cztowieka z maszyng, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow

oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspétdziataniu

cztowieka z maszyng, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (KOD IP).

10.2. USTAWY.
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r nr 92, poz. 881 )

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z p6zn. zmianami
)-

10.3. ROZPORZADZENIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202 p0z.2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz.664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami ).

137



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowania CE

(Dz. U. Nr 195. Poz. 2011 ).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czesc 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesc D : Roboty instalacyjne. Zeszyt
: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesc D : Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka . WNT Warszawa 1997 r.

—_

VII. Parking

NUMER SST OPIS KOD CPV
D-01.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 45233222
D-02.02.01 Podbudowa z kruszyw 45233320-8
D-02.02.02
D - 03.03.01 Nawierzchnia z kostki betonowej 45233000
D —04.04.01 Krawezniki betonowe na tawie betonowej 45233320-8

Spis tresci

D-01.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

D-02.02.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW, WYMAGANIA OGOLNE

D-02.02.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

D - 03.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

D — 04.04.01 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb
Jonkowo gmina Jonkowo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie nr 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta w gruncie kat Il przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni z wywiezieniem
urobku na odkfad oraz z przerzutem na miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— spycharek ,
— koparek z czerpakami profilowymi
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu poditoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonania musi
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie poditoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczenh.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajgq
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I)

Strefa korpusu Minimalna wartosc I dla:
Gorna warstwa o grubosci 20 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni poditoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza
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Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢

badan badan i pomiaréw
i pomiarow
1 | Réwnosc¢ podiuzna co10m
2 |Rownos¢ poprzeczna |[co10m
3 | Spadki poprzeczne co10m
4 | Rzedne wysokosciowe co10m
5 Zageszczenie, coi10m
wilgotnosc¢ gruntu
podioza

6.2.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna byé wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad ,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem ifatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoline
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem miejsc parkingowych na terenie dziatki nr
5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 15 cm wg
PN-S-06102 [21]

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiat stosowany do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. | Wyszczegolnienie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa Wedtug
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawartos¢ ziarn od2do 10 od2 do 12 PN-B-
mniejszych niz 0,075 06714
mm, % (m/m) -15[3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wiecej 06714
niz -15[3]
3 | Zawartos$¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 35 40 06714
%(Mm/m), nie wiecej -16 [4]
niz
4 |Zawartoscé
zanieczyszczen 1 1 054%18['1 ]
organicznych,
%(m/m), nie wiecej
niz
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5 [ Wskaznik piaskowy od 30 do 70
po piecio-krotnym od 30 do 70 5 4?8[\519-3 ’
zageszczeniu metoda 01 [26]
[ lub Il wg PN-B-
04481, %

6 |Scieralnosé w bebnie
Los Angeles
a) scieralnosé
catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie 35 50
wiecej niz PN-B-
b) scieralnos¢ 06714
czesciowa po 1/5 30 35 -42 [12]
petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz

7 | Nasigkliwosé, 3 5 PN-B-
%(Mm/m), nie wiecej 06714
niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornosc, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 06714
cyklach zamraza- -19[7]
nia, %(m/m), nie
wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy gg;? 4
i zela- . - .37 [10]
zawy tacznie, % PN-B-
(m/m), nie wiecej niz 06714

-39 [11]

10 | Zawartos¢ zwigzkow PN-B-
siarki w przeliczeniu 1 06714
na SOsz, %(m/m), nie 1 28[9]
wiecej niz

11 | Wskaznik nosnosci
Whos Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 PN-S-
a) przy zageszczeniu 06102
Is>1,00 [21]

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
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przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D5
dgs

<5 (1)

w ktorym:
D,5s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO
090

<12 2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oq -umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogy powinna byé podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych nizco 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w
sposoOb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
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optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przy-
padajaca na
jedno
badanie (m?)

Minimalna

Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan

na dziennej
dziatce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 |Badanie wifasciwo$ci kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos$c¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?,
lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagty planografem albo co

2 | Réwnosé podiuzna 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Réwnosc¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa, ztolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
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przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego poditoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa | Wskaznik M e Minimalny modut
0 zageszczeni aksymalne ugigcie odksztat-cenia mierzony
wskazniku | als nie | SPrezyste podkolem.mm | piyig o grednicy 30 cm,
Wnos Nie | mniejszy niz MPa
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigzenia E,
E
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu
ziarnowego
4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metoda bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci
w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z

tlucznia kamiennego
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23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem miejsc parkingowych na terenie dziatki nr
5 obreb Jonkowo gmina Jonkowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10i 15 cm.
Ustalenia zawarte sag w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakodw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
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4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

151



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.

D - 03.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb
Jonkowo gmina Jonkowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8 i 6cm, szarej i kolorowej na
podsypce cem-piaskowj gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciagéw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [9] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania nha
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zar:ﬁ;cz Wymaganie

normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchyitki w C Diugos¢ Szerokos¢ | Réznica
mm od zadeklarowanych Grubosc¢ pomie-dzy
wymiaréw kostki, dwoma po-
grubosci < 2 2 miarami
100 mm +3 gru-bosci,

> 3 +3 tej samej
100 mm 4 kostki,
powinna
byé <3 mm

1.2 | Odchylki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktosc
(jesli maksymalne wymiary wklestos¢
kostki
> 300 mm), przy dtugosci 1,5
pomiarowe; 1,0

2,0
300 mm 1,5
400 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢
zamrazanie/rozmrazanie z Srednia< 1,0 kg/mz, przy czym kazdy
udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych (wg klasy 3,
zat. D)

2.2 | Wytrzymatosé na F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2
rozciaganie przy 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik 2
roztupywaniu 2,9 MPa i nie powinien wykazywac

obcigzenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcq trwato$¢
wytrzyma-tos¢) (wytrzymatosé) jesli spetnione sg

wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na Scieranie GiH Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 szerokiej Béhmego,
oznaczenia H normy) Sciernej, wg zat. H mormy

wg zat. G normy — badanie
— badanie alternatywne
podstawowe
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<23 mm <20 000mm°/500

0 mm®
2.5 | Odpornos¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie
poslizg/poslizgniecie byta szlifo-wana lub polerowana

— zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie
podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej
wartos¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadfowym przyrzagdem
do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie
powinna mie¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie
rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg
uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o
specjalnej teksturze —
producent powinien opisac
rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie

3.3 | Zabarwienie (barwiona kostki powinny by¢é
moze by¢ warstwa poréwnane z probka
Scieralna lub caty element) producenta, zatwierdzong

przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w
jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw
twardnienia nie sg uwazane
za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkoéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢é wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace
materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace
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wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej
nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajacych
wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajacych (uktadarek), skitadajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [9] pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [10].

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacja projektowg lub SST .
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg lub SST.

Ustawianie kraweznikdéw, obrzezy i ew. wykonanie sciekow przykraweznikowych powinno byé
zgodne z wymaganiami zawartymi w odnosnych SST .

Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni
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z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robo6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktore;j
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztafcie, tak
aby uktadarka mogta przenosié¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia
potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracqg
brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byc¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
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5.7.5.1. Spoiny

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:
a) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku
i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [9] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkiu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikoéw,
obrzezy),
— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdlnienie o . Wartosci
Lp. badan i pomiarow Czestotliwosé badan dopuszczalne

[

Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01 [10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych

w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];
nawierzchni D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziafki odchytki od
metoda niwelaciji) roboczej: grubosci, projektowane;

spadkow i cech grubosci £1 cm

konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacjg projektows i
specyfikacja

5 |Badania wykonywania kostki
nawierzchni z
a) zgodno$¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej -

projektowg dzialce roboczej
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b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich | Przesuniecie

(sprawdzone geodezyjnie) punktach od osi
charakterystycznych projektowane;
do2cm

C) rzedne wysokosciowe Co 25 mw osiiprzy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm;-2cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

d) rownos¢é w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do
(wg BN-68/8931-04 [8] tatg 8 mm
czteromet-rowq)

e) rownosc¢ w przekroju Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona miedzy fatg a
tatg profilowg z po-ziomnicg i po-
pomiarze przeswitu kli-nem wierzchnig do
cechowanym oraz 8 mm
przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelacji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od do-
(sprawdzone metodg kumentaciji pro-
niwelacji) jektowej do

0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokosci
liniowym) projekto-wanej

do t5cm

h) szeroko$¢ i gtebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych
(ogledziny i pomiar dziennej dziatki robocze;
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezaca Wg
i desenia ich utozenia dokumentaciji

projektowej lub
decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Sposéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikoéw, obrzezy,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia,
koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia

w planie osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, réwnosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokosé puszczalnych warto$ci podanych w

tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin Wg pktu 5.515.7.5

i szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [9] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robo6t powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
[9] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Normy
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-B-11112:1996

PN-B-11113:1996

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01

BN-68/8931-04

D-M-00.00.00

D-
04.01.01+04.03.01
D-
04.04.00+-04.04.03
D-04.04.04

D-
04.05.00+-04.05.04
D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a

D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

Cement. Czes$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.

. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania ogoine

Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i
skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z tlucznia kamiennego
Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego
Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

Ustawianie kraweznikow betonowych
Ustawianie kraweznikow kamiennych
Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki
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USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem miejsc parkingowych na terenie dziatki nr 5 obreb
Jonkowo gmina Jonkowo

1.2. Zakres stosowania SST

Sczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikow betonowych 15x30 cm, na tawie betonowej B-10 z
oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania roboét

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacijg projektowg

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikdédw na tawach mozna stosowac nastepujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
— materialty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
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b) zrdéznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie scieralnej (ktéra
na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu
wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugosé prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraweznikow moga by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajacy uktadanie
lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste (przyktady w zat. 2),

— rozrOznia sie dwa typy kraweznikéw (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na r6znych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacz Wymagania
nik
1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Wartosci C Dlugos$é: £ 1%, 24 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
chytek od wymiaréw - dla powierzchni: £ 3%, =3 mm, <5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych czesci: £ 5%, =23 mm, <10
doktadnoscig do mm
milimetra

1.2 | Dopuszczalne C

odchytki od ptaskosci
i prostoliniowo$ci, dla

dlugosci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 | Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia
zamrazanie/ < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy
rozmrazanie z wynik < 1,5 kg/m?
udziatem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymatos¢ na F Klasa Charakterystyczna
zginanie Klasa Kazdy pojedynczy
wytrzymatosci wytrz. wytrzymatosé, MPa
wynik, MPa
2 5,0
> 4,0
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu F Krawezniki majg zadawalajaca trwatosé
na wytrzymatos$é (wytrzymatosé) jesli spetnione sg

wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa
normalnej konserwagiji

2.4 | Odpornos¢ na GiH Odpornos¢ przy pomiarze na
Scieranie tarczy
(Klasa odpornosci Klasa szerokiej Béhmego,
ustalona w odpo | Sciernej, wg | wg zat. H normy —
dokumentac;ji r- zat. G normy badanie
projektowej lub przez nosci — badanie alternatywne
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Inzyniera) podstawowe
3 <20 mm < 18000
mm®/5000 mm*®
2.5 | Odpornos¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kraweznika
poslizg/ nie byta szlifowana i/lub polerowana —
poslizgniecie zadawalajgca odpornose,

b) znacznej czeéci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensyw-nemu
polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna
miec rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwieh w
kraweznikach dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane
za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej
teksturze — producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z
probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna
lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z
probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg
uwazane za istotne

Dopuszcza sie stosowanie kraweznikéw produkowanych w oparciu o aktualng Aprobate Techniiczng ITB.
Krawezniki w takim przypadku musza spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte w Aprobacie Techniczne;.

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace
materiaty:
na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy B10 wg PN-88/B-06250 [6],

163



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6ét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacija projektowa i SST. W przypadku

braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie kraweznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykohczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robét,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. L awa betonowa

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masa zalewowsa.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentac;ji projektowe;.

5.5.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;
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Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawag
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do rob6t
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny

obejmowac wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokos$ci projektowanej,

€) rownosé gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnosé gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
Odbidr tych robo6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SSTD-00.00.00 ,Wymagania
ogéblne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikbéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentac;ji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robo6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
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2. D-05.03.04a

10.2.
3.

P

©No O

©

10.

11.
12.
10.3.

13.

Normy

PN-EN 197-
1:2002

PN-EN 206-
1:2003

PN-EN 1340:2003
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88/B-32250
BN-88/6731-08

Inne dokumenty

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

Cement. Czes$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosé

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkdéw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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